ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ – 1Η 2021
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σε μια οδοντική παρασκευή μπορούμε να αυξήσουμε την συγκράτηση με:


Η απάντηση «όλα τα ανωτέρω»
2. Μεταξύ σκληρών οδοντικών ιστών (αδαμαντίνη και οδοντίνη) και ρητινωδών συγκολλητικών παραγόντων, αναπτύσσονται δυνάμεις:


συνάφειας
3. Η γύψος διαλύεται στο νερό:


ελάχιστα
4. To μόνο συστατικό της οδοντιατρικής πορσελάνης που έχει κρυσταλλική δομή είναι:


η Αλουμίνα
5. Τι εννοούμε με τον όρο συστηματική τοξική δράση;


την τοξική επίδραση σε ιστούς και όργανα
6. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις οδοντικές παρασκευές διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:


Σε μηχανικές, βιολογικές και αισθητικές αρχές 
7. Η λοξοτόμηση του αυχενικού ορίου στις οδοντικές παρασκευές γίνεται:


Η απάντηση «Για όλα τα παραπάνω»
8. Στις παρασκευές των δοντιών για ολοκεραμικά ένθετα, θα πρέπει:


Όλες οι επιφάνειες των τοιχωμάτων να είναι κωνικές με μασητική απόκλιση 10ο – 15ο 
9. Για την ενδοσχισμική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, μία από τις ενδείξεις είναι:


Η αυχενική παρουσία τερηδόνων 
10. Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση χυτών ενδορριζικών αξόνων μετά ψευδομύλης είναι:


Η δυνατότητα σωστής υποδομής για σχήμα συγκράτησης και ευστάθειας της στεφάνης
11. Μία από τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων θα πρέπει:


Να είναι εύκολα στην κατασκευή και τις επιδιορθώσεις 
12. Σημειώσατε ποιο από τα παρακάτω διαλύματα είναι το σωστό για την απολύμανση των αποτυπωμάτων:


Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 1:10 
13. Μία από τις πρωτογενείς λειτουργίες του μεταλλικού σκελετού είναι:


Να εξυπηρετεί ως άκαμπτη βάση και να αυξάνει την αντοχή της ψαθυρής πορσελάνης 
14. Το κέρινο πρότυπο είναι προσανατολισμένο στο δακτύλιο με τρόπο ώστε το χυτό να ψύχεται πιο γρήγορα απ’ ότι οι αποθήκες μετάλλου. Αυτό γίνεται για να έχει το χυτό:


Καλύτερη πυκνότητα χυτού 
15. Η επάλειψη των οδοντικών κολοβωμάτων με προστατευτικά βερνίκια γίνεται για να ελαττώσει:


Τη διασπορά των συστατικών της κονίας μέσα στα οδοντινοσωληνάρια 
16. Στα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι ενίσχυσής τους, όπως:


Η ενίσχυση με χημική επεξεργασία 
17. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υαλοΐονομερής ή πολυκαρβοξυλική κονία για την συγκόλληση μίας αποκατάστασης:


Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βερνίκι στα παρασκευασμένα δόντια γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεμπόδισης πήξης της κονίας
18. Η γωνία της παρασκευής βάθρου είναι:


90˚
19. Ο χώρος που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με την επάλειψη του κολοβώματος με συγκολλητικό βερνίκι είναι:


25μm
20. Στα βασικά μεταλλοκεραμικά κράματα δεν ανήκει:


Το κράμα Pd – Co
21. Η απολύμανση των αποτυπωμάτων θα πρέπει να γίνεται:


Πριν την αποστολή στο εργαστήριο


Αμέσως μετά την παραλαβή στο εργαστήριο
22. Οι γέφυρες εσωτερικής αδροποίησης συγκρατείται στις υπερώϊες επιφάνειες των δοντιών στηριγμάτων κυρίως με:


Μηχανική συγκράτηση
23. Η βασική αισθητική απαίτηση στις προσθετικές αποκαταστάσεις είναι η καλύτερη δυνατή απομίμηση της φυσικής εμφάνισης των δοντιών με κυρίαρχες συνιστώσες τις κάτωθι:


Απόδοση σχήματος, χρώματος και διαφάνειας


Απόδοση διαφορετικών βαθμών κατανομής  και απορρόφησης του φωτός


Διαχρονική διατήρηση αποτελέσματος 
24. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο πρόβολο γεφύρωμα μιας κρεμαστής γέφυρας μεταφέρονται στο ή στα δόντια στήριξης με


κατεύθυνση λοξή, διάφορη από την κατεύθυνση του επιμήκη άξονα των δοντιών στήριξης
25. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία που χρησιμεύουν για το σχέδιο θεραπείας με ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις μπορούμε να διερευνήσουμε  με τον ενδοστοματικό ακτινογραφικό έλεγχο


Ποιότητα και ποσότητα υποβαστάζοντος φατνιακού οστού (Δομή, οστικοί θύλακοι-φατνιολυσία-Lamina dura)


Αναλογία μύλης προς ρίζα- Σχέσεις επιμήκων  αξόνων των δοντιών
26. Η μικρή κατακόρυφη επικάλυψη απαιτεί


κοντά φύματα και ρηχά βοθρία στα πίσω δόντια
27. Στη σύγκλειση ομαδικών επαφών επιβάλλεται


να υπάρχει διαχωρισμός των οπισθίων δοντιών κατά τις πλαγιολισθήσεις
28. Τα στοιχεία που μπορούν να διερευνηθούν κατά την μελέτη των διαγνωστικών εκμαγείων ασθενή που προσέρχεται για προσθετική αποκατάσταση είναι τα εξής:


Αξιολόγήση της τοπογραφικής θέσης  των δοντιών και καταμέτρηση των χώρων μεταξύ των δοντιών


Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των δύο οδοντικών τόξων και αξιολόγηση της λειτουργικής μορφολογίας των δοντιών- Αξιολόγηση  της νωδής περιοχής


Μελέτη των αισθητικών προβλημάτων, των προβλημάτων που δημιουργούν οι ανταγωνιστές ή των προβλημάτών φοράς ένθεσης και παραλληλισμού λόγω στροφών ή αξονικών αποκλίσεων των δοντιών που θα χρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα γεφυρών
29. Το ΣΓΣ απαρτίζεται από ιστούς και όργανα που αλληλοσυνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται και αποτελούν μια ενιαία λειτουργική μονάδα, της οποίας τα κύρια μέλη είναι:


Οι κροταφογναθικές διαρθρώσεις και ο νευρομυϊκός μηχανισμός


Τα δόντια και το περιοδόντιο
30. Οι κύριοι μύες που συμμετέχουν στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος είναι


οι μασητήριοι, οι επάνω από  το υοειδές οστούν και οι κάτω από το υοειδές οστούν
31. Ο έξω πτερυγοειδής εμφανίζει μια άνω και μία κάτω μοίρα. Η κάτω μοίρα εκφύεται


από το έξω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού
32. Οι νευρώνες, ανάλογα με τη λειτουργία τους, μπορούν να χωρισθούν


σε αισθητικούς νευρώνες, σε κινητικούς νευρώνες και  σε συνδετικούς νευρώνες
33. Όταν σε ένα μυ εξασκείται μια ελκτική δύναμη αυτός συσπάται. Η μυική απάντηση στο ερέθισμα που προκαλεί η ελκτική δύναμη ονομάζεται


μυοτατικό αντανακλαστικό
34. Οι καθοριστικοί παράγοντες της λειτουργικής δραστηριότητας του στοματογναθικού συστήματος είναι


Δεξιά κροταφογναθική διάρθρωση και Αριστερή κροταφογναθική διάρθρωση και ο νευρομυϊκός μηχανισμός


Σύγκλειση δοντιών
35. Βαθύς πόνος  στη περιοχή της ΚΦΓΔ κυρίως κατά τη προολίσθηση προέρχεται από σπασμό


Του έξω πτερυγοειδή 
36. Σε ένα νάρθηκα σταθεροποίησης βασικό χαρακτηριστικό είναι


Κάλυψη όλων των δοντιών και ταυτόχρονες  συγκλεισιακές επαφές των ανταγωνιστών , μικρή αύξηση της κατακόρυφης  και αποφυγή  παρεμποδίσεων κατά τις λειτουργικές διαδρομές 
37. Η παθολογική μετανάστευση δοντιών χαρακτηρίζεται


Από καταστροφή του υποβαστάζοντος ιστού από περιοδοντική νόσο και ενέργεια μιας δύναμης  μετακίνησης των δοντιών 
38. Όταν στο δόντι που παρασκευάζουμε υπάρχει θύλακος που έχει εναπομείνει βαθους>4χιλ. τότε το αυχενικό τελείωμα της παρασκευής του δοντιού μπορεί να τοποθετείται


1χιλ.ενδοσχισμικά [υποουλικά] 
39. Όταν οι όμορες περιοχές επαφής διαταραχθούν λόγω κακής διαμόρφωσης μιας προσθετικής αποκατάστασης οπισθίων δοντιών μπορούν να συμβούν οι εξείς καταστάσεις


Εκτόπιση των δοντιών παρειακά ,γλωσσικά , εγγύς και άπω


Οριζόντιο η κατακόρυφο σφήνωμα τροφών


Αξονική στροφή των δοντιών


Διαταραχές στη σχέση σύγκλεισης των δοντών με αποτέλεσμα συγκλεισιακό τραύμα
40. Σε ένα άτομο που ανήκει στον τριγωνικό τύπο προσώπου


Τα μπροστινά του δόντια είναι επιμήκη και τα πίσω δόντια έχουν ψηλά φύματα και έντονα επικλινή επίπεδα
41. Το μικρότερο πάχος της οστεΐνης[16-60μ] παρατηρείται


στο αυχενικό τριτημόριο της ρίζας
42. Τα κύρια και εξειδικευμένα κύτταρα του ενδοφατνίου[περιρριζίου] είναι


ινοβλάστες, οστεϊνοβλάστες , οστεοβλάστες και οστεοκλάστες
43. Τα ελεύθερα ούλα ξεχωρίζουν από τα προσπεφυκότα


με την αύλακα των ελευθέρων ούλων
44. Όταν κάνουμε εκλεκτικό τροχισμό στίς πλαγιολισθήσεις  σε μιά άνω οπίσθια μεταλλοκεραμική γέφυρα στο στάδιο της δοκιμής πριν από την στίλβωση του κεραμικού υλικού μπορούμε να τροχίσουμε στην  εργαζόμενη πλευρά


Τις επικλινείς επιφάνειες των τριγωνικών ακρολοφιών των  παρειακών φυμάτων της άνω γνάθου 
45. Παθητική ανατολή των δοντιών είναι


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
46. Η μεγάλη αντοχή της αδαμαντίνης στις μασητικές πιέσεις οφείλεται


σε κανένα  από τους  παραπάνω παράγοντες
47. Η γωνία της κονδυλικής ατραπού κυρίως καθορίζει:


το ύψος των φυμάτων στις μασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών
48. Η λοξοτόμηση των στηρικτικών φυμάτων κατά την παρασκευή των οπισθίων δοντιών επιβάλλεται κυρίως για να :


αποδοθεί σωστά η σύγκλειση φύματος προς βαθρίο στην αποκατάσταση
49. Σύμφωνα με το Συγκλεισιακό σχήμα της Αμοιβαίας προστασίας τα δόντια της άνω γνάθου που έρχονται σε επαφή κατά την διάρκεια της προολίσθησης είναι οι:


δύο κεντρικοί τομείς
50. Το μεγαλύτερο εμβαδόν ρίζας στην άνω γνάθο έχει ο:


πρώτος γομφίος
51. Η χρήση προστατευτικού βερνικιού για την επικάλυψη των οδοντικών κολοβωμάτων ενδείκνυται κατά την συγκόλληση:


με ψευδαργυροφωσφορική κονία
52. Το μήκος της νωδής περιοχής που μπορεί να αποκατασταθεί προσδιορίζεται:


Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»
53. Η οξείδωση του μεταλλικού σκελετού μίας αποκατάστασης πριν την τοποθέτηση και όπτηση της πορσελάνης γίνεται με:


τοποθέτηση στον φούρνο κεραμικής σε ειδικό πρόγραμμα
54. Στους παράγοντες που επηρεάζουν την γενική πρόγνωση ενός οδοντικού φραγμού που θα αποκατασταθεί προσθετικά περιλαμβάνονται:


οι ανωμαλίες σύγκλεισης


ο παράγοντας «περιοδόντιο»


ο παράγων οστική συμπεριφορά
55. Για την ανάσπαση της κάτω γνάθου λειτουργούν κυρίως:


Η απάντηση «όλες οι παραπάνω»
56. Κροταφίτης - Όταν συσπάται από τη μια πλευρά, ρυθμίζει


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
57. Οι κροταφογναθικές  διαρθρώσεις προσαρμόζονται στις λειτουργικές ανάγκες του ΣΓΣ διότι παρουσιάζουν


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
58. Κλινικές  εκδηλώσεις  παθογνωμικές για την ύπαρξη συκλεισιακού τραύματος είναι


Κινητικότητα δοντιών, πόνος κατά την επίκρουση, μετακίνηση δοντιών, αποτριβές μασητικών και κοπτικών επιφανειών
59. Μια χειρουργική θεραπεία δυσλειτουργίας του ΣΓΣ μπορεί να εφαρμοσθεί


Σε ενδοαρθρικές αλλοιώσεις της ΚΦΓΔ και περιπτώσεις  καταστροφής του διάρθριου δίσκου
60. Το μειονέκτημα της πολυκαρβοξυλικής κονίας είναι:


η ταχεία πήξη
61. Στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όλα τα μέταλλα βρίσκονται σε στερεή   κατάσταση με εξαίρεση:


Τον  Ηg
62. Όλα τα είδη της γύψου εμφανίζουν μετά την πήξη τους :


γραμμική διαστολή
63. Τα κράματα για μεταλλοκεραμική διαφέρουν από τα κράματα για μεταλλο-πολυμερή:


Ως προς τη σύσταση
64. Με την αύξηση του χρόνου μίξης, η γύψος:


πήζει πιο γρήγορα
65. Οι οδηγές αύλακες των παρασκευών αυχενικά σε δόντια με απογυμνωμένες ρίζες:


Παρακολουθούν την αδαμαντινοοστεϊνική ένωση 
66. Το βιολογικό εύρος πρόσφυσης υπολογίζεται ότι είναι:


Περίπου 2 χιλ 
67. Στις παρασκευές των δοντιών για ολοκεραμικά ένθετα, θα πρέπει:


Να μην γίνεται λοξοτόμηση των τοιχωμάτων 
68. Προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας ενός δοντιού που θα δεχθεί μόνιμη επανορθωτική αποκατάσταση, ένα από τα κριτήρια είναι:


Η απουσία ευαισθησίας στην πίεση 
69. Η χρήση ενιαίου χυτού άξονα μετά ψευδομύλης παρέχει ένα από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


Παρέχει ευκολία παραλληλισμού του ριζικού σωλήνα με τις παρασκευές των άλλων στηριγμάτων 
70. Ένα από τα μειονεκτήματα των ακρυλικών ρητινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων, με την άμεση τεχνική, είναι:


Η πιθανή βλάβη του πολφού
71. Μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων και εκμαγείων θα πρέπει να είναι:


Σταθερά στις διαστάσεις τους 
72. Εάν σε μία γέφυρα το εύρος του μεταλλικού συνδέσμου διπλασιασθεί, τότε:


Διπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη 
73. Ποιος από τους γνωστούς μεταλλοκεραμικούς δεσμούς συμμετέχει περισσότερο στη σύνδεση της πορσελάνης


Ο χημικός δεσμός 
74. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες της ψευδαργυροφωσφορικής κονίας κατά την ανάμειξη  είναι:


Η απάντηση «Όλα τα προηγούμενα»
75. Μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση θα πρέπει να δοκιμάζεται:


Στο στάδιο μεταλλικού σκελετού και μπισκότου
76. Οι οδηγοί αύλακες σε πρόσθια δόντια δημιουργούνται:


Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»
77. Όταν οι συγκλεισιακές επαφές στις υπερώιες επιφάνειες των προσθίων δοντιών θέλουμε να είναι στην πορσελάνη, τότε ο ελάχιστος χώρος που δημιουργείται κατά την ταπείνωση των υπερωίων επιφανειών κατά την παρασκευή των δοντιών, θα πρέπει να είναι:


1mm
78. Εάν η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας θα γίνει τουλαχιστον 24 ώρες μετά την λήψη του αποτυπώματος ποιο αποτυπωτικό υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσεται για να αξασφαλιστεί ακρίβεια εφαρμογής του χυτού;


Σιλικόνες προσθήκης


Πολυαιθέρες
79. Στην τεχνική ταυτόχρονης διπλής μίξης με σιλικόνες προσθήκης χρησιμοποιείται:


Λεπτόρευστη σιλικόνη στο δισκάριο και μέσης ρευστότητας στην σύριγγα
80. Η ακινητοποίηση των δοντιών μπορεί να είναι:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
81. Η κονία που χρησιμοποιείται για την συγκόλληση μεταλλοκεραμικών γεφυρών εσωτερικής αδροποίησης είναι η:


αυτοπολυμεριζόμενη ρητινώδης
82. Τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής των γεφυρών είναι


Η κατασκευή των εκμαγείων, η ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα,η κατασκευή του προπλάσματος του σκελετού  η διαδικασία χύτευσης του σκελετού,η κατασκευή των αισθητικών επικαλύψεων του σκελετού καθώς και η τελείωση, λείανση και στίλβωση της προσθετικής κατασκευής
83. Τα κριτήρια φυσιολογικής λειτουργίας του ΣΓΣ είναι:


Απουσία πόνου στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και στους   μασητήριους μυς και απουσία θορύβων στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις κατά τη διάρκεια των κινήσεων της κάτω γνάθου


Ύπαρξη ικανοποιητικού μεσοφραγμικού χώρου στη θέση ανάπαυσης της κάτω γνάθου. Ανεμπόδιστες κινήσεις της κάτω γνάθου και συγκλεισιακές σχέσεις χωρίς παρεμβολές, τόσο στην κεντρική σύγκλειση όσο και στις κινήσεις πλαγιολίσθησης & προολίσθησης και αμφοτερόπ
84. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ενδείκνυται μια στοματική αποκατάσταση


Περιπτώσεις που απαιτείται αισθητική αποκατάσταση ταυτόχρονα με λειτουργική αποκατάσταση


Η εξάλειψη της τραυματογόνου σύγκλεισης


Περιπτώσεις  με εκτεταμένες  αποτριβές δοντιών και μεταβολή της κατακόρυφης διάστασης
85. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση μιας ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης είναι


Παράγοντες που αφορούν την επιλογή του τύπου της προσθετικής αποκατάστασης- την μηχανοβιολογία της προσθετικής αποκατάστασης- τη πρόγνωση της προσθετικής αποκατάστασης-τα ειδικά προβλήματα της κάθε περίπτωσης
86. Οι μασητήριοι μύες είναι


ο μασητήρας, ο κροταφίτης, ο έσω πτερυγοειδής και ο έξω πτερυγοειδής 
87. Οι κινητικοί νευρώνες οδηγούν τα ερεθίσματα


από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό προς τη περιφέρεια
88. Ακραίες θέσεις χαρακτηρίζονται οι θέσεις που καταλαμβάνει η κάτω γνάθος κατά τη λειτουργία της διαγράφοντας τροχιές που φθάνουν μέχρι κάποια όρια, πέρα από τα οποία δεν μπορεί να προχωρήσει διότι υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί από τους συνδέσμους και τα οστικά στοιχεία της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Οι θέσεις αυτές είναι:


η θέση μέγιστης κατάσπασης


οι θέσεις μέγιστης προολίσθησης (οι μεγαλύτερες δυνατές ενδιάμεσες θέσεις κατά τον συνδυασμό των κινήσεων πλαγιολίσθησης και προολίσθησης) και η θέση μέγιστης πλαγιολίσθησης [ δεξιά ή αριστερή
89. Τα λειτουργικά στοιχεία των  πολυσύνθετων κινήσεων της κάτω γνάθου είναι


η περιστροφή και η μετατόπιση
90. Μια πρόωρη επαφή στη κεντρική σχέση οδηγεί τη κάτω γνάθο στη σύγκλειση συνήθειας ή λειτουργική σύγκλειση. Αυτό επιτυνχάνεται


Με ιδιοδεκτικό  μηχανισμό
91. Στον εκλεκτικό τροχισμό μπορούμε να εκτροχίσουμε


Τις επικλινείς  επιφάνειες των πίσω δοντιών
92. Οι προσαρμοστικές μεταβολές των κροταφογναθικών διαρθρώσεων είναι περισσότερο έντονες


Στη νεαρή ηλικία
93. Στοιχεία διάταξης των δοντιών  που δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες προστασίας των περιοδοντικών ιστών μπορεί να είναι


Οι όμορες περιοχές επαφής


Τα μεσοδόντια διαστήματα
94. Οι χώροι διαφυγής των τροφών δημιουργούνται στα δόντια από


Τα φύματα- τις ακρολοφίες- Τις αύλακες των μασητικών επιφανειών


Τις σχισμές των μασητικών επιφανειών


Τους μεσοδόντιους χώρους
95. Σε ένα άτομο που ανήκει στον τετράγωνο τύπο προσώπου οι κινήσεις μάσησης ειναι


περισσότερο πλάγιες
96. Σε περιπτώσεις αυξημένων μασητικών πιέσεων κατά την σύγκλειση η απορρόφηση της οστενης και της ρίζας στο ακρορριζικό τριτημόριο  είναι περίπου


75%
97. Οι ινώδεις δεσμίδες του ενδοφατνίου είναι ικανές να προβάλουν αντίσταση


σε ισχυρές δυνάμεις πέρα  των φυσιολογικών ορίων όταν ασκούνται κάθετες και σε οριζόντιες δυνάμεις μέσα σε φυσιολογικά όρια
98. Το βάθος της ουλοδοντικής σχισμής φυσιολογικά είναι


0,5-2,0χιλ 
99. Όταν κάνουμε εκλεκτικό τροχισμό  στην προολίσθηση μιά κάτω οπίσθια μεταλλοκεραμική γέφυρα στο στάδιο της δοκιμής πριν από την στίλβωση του κεραμικού υλικού μπορούμε να τροχίσουμε


Τις επικλινείς επιφάνειες των άπω τριγωνικών ακρολοφιών της άνω γνάθου και των εγγύς τριγωνικών ακρολοφιών  της κάτω γνάθου
100. Όταν κάνουμε εκλεκτικό τροχισμό στίς πλαγιολισθήσεις  σε μιά άνω οπίσθια μεταλλοκεραμική γέφυρα στο στάδιο της δοκιμής πριν από την στίλβωση του κεραμικού υλικού μπορούμε να τροχίσουμε στην μη εργαζόμενη πλευρά


Η απάντηση «καμμία από τις παραπάνω επιφάνειες»
