ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- 1Η 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Η σκληρότητα των υαλοϊονομερών κονιών σε σχέση με των αμαλγαμάτων είναι:


Μικρότερη
2. Τα δύο βασικότερα στοιχεία σύνθεσης της σκόνης των υαλοϊονομερών κονιών είναι:


SiO2 & CaF2
3. Κατά την ανάμειξη σκόνης-υγρού των υαλοϊονομερών κονιών θα πρέπει:


Η σκόνη να ενσωματώνεται σταδιακά στο υγρό
4. Η αδροποίηση της αδαμαντίνης με οξύ στοχεύει σε:


Αύξηση της επιφάνειας επαφής σύνθετης ρητίνης- οδοντικού ιστού
5. Οι νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες:


Διαθέτουν πολύ καλή χρωματική προσομοίωση προς τους οδοντικούς ιστούς
6. Πώς βαθμολογείται στην κλίμακα 1-5, μια έμφραξη αμαλγάματος της οποίας η επιφάνειά είναι τελείως λεία και η μετάπτωση της έμφραξης στο δόντι δεν είναι ανιχνεύσιμη:
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7. Ο κλινικός αυχένας του δοντιού ορίζεται από:


Το ύψος των ελεύθερων ούλων
8. Η υποουλική επέκταση του αυχενικού ορίου μιας κοιλότητας μπορεί να προκαλέσει:


Καταστροφή του προσπεφυκότος επιθηλίου
9. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές διάγνωσης τερηδόνας βασίζεται στην οπτική παρατήρηση:


Η χρήση ελαστικών δακτυλίων  διαχωρισμού δοντιών
10. Οι κοπτικές κεφαλές των περιστροφικών εργαλείων υψηλών ταχυτήτων είναι κατασκευασμένες από:


Καρβίδιο του βολφραμίου
11. Ο κεντρικός τομέας της κάτω γνάθου, μετά από ανασύσταση της μύλης του, με ποιο/α δόντι/α της άνω γνάθου συγκλίνει:


Με τον κεντρικό της άνω γνάθου

12. Στον άνω κεντρικό τομέα έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία και λείπει μεγάλο μέρος της εγγύς κοπτικής γωνίας και της υπερώϊας επιφάνειας του. Αποφασίζεται να τοποθετηθεί προκατασκευασμένος ενδορριζικός άξονας και ανασύσταση και μελλοντικά να καλυφθεί με ολοκεραμική στεφάνη διαφανούς πυρήνα. Θα επιλεγεί:


Προκατασκευασμένος πολυμερής άξονας και ανασύσταση ρητίνης
13. Στη σύνθεση κάθε σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνονται:


Ακτινοσκιερές ενισχυτικές ουσίες
14. Η λείανση των αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης γίνεται, συνήθως, με:


Εγγλυφίδες καρβιδίου του τουνγκστενίου
15. Το μέσο μέγεθος των ενισχυτικών ουσιών στις νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες είναι:


0,05-0,1 μm
16. Η μεταβολή του χρώματος με την πάροδο του χρόνου,  στις φωτοπολυμεριζόμενες νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες, οφείλεται:


Στο μεγάλο ποσοστό της οργανικής τους μήτρας
17. Η καλύπτρα που χρησιμοποιείται ως τεχνητό τοίχωμα σε αποκαταστάσεις ΙVης ομάδας συνθέτων ρητινών θα πρέπει:


Να φέρει οπή διαφυγής στην/ις γωνία/ες της
18. Σε διαγνωσμένο ρωγμώδες κάταγμα αδαμαντίνης άνω πλάγιου τομέα, η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται:


Σε έλεγχο ζωτικότητας του πολφού τους δύο πρώτους μήνες μετά το κάταγμα
19. Η ημιδιαφάνεια της οδοντίνης υπολογίζεται στο:


30%
20. Ο τόνος ενός χρώματος στο σύστημα Munsell εκφράζει:


 Τη φωτεινότητα του βασικού χρώματος
21. Ο  τύπος Ι αδροποιημένης με ορθοφωσφορικό οξύ αδαμαντίνης απαντάται συνήθως:


Στις μασητικές επιφάνειες
22. Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω ισχύει σε μια αποκατάσταση αμαλγάματος:


Οι καρφίδες ενισχύουν τη συγκράτηση της αποκατάστασης
23. Λέγοντας αναχαίτιση της τερηδόνας, τι εννοούμε:


Την αναστολή της εξέλιξης μιας τερηδόνας σε συγκεκριμένο δόντι

24. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην τεχνική της ενδορριζικής τοποθέτησης σύνθετης ρητίνης (compopost):


Εκτός από την παρασκευασμένη κοιλότητα τοποθετείται σύνθετη ρητίνη στο δημιουργηθέν φρεάτιο μέσα στον ενδοδοντικά θεραπευμένο ριζικό σωλήνα
25. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στην τυποποίηση των εγγλυφίδων:


Μήκος του στελέχους
26. Οι χαμηλού ιξώδους σύνθετες ρητίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:


Για κάλυψη οπών και σχισμών
27. Περίπτωση αντένδειξης χρήσης αμαλγάματος σε μια κοιλότητα ΙΙας ομάδας είναι:


Αλλεργία του ασθενούς στον Hg
28. Η τελική μήτρα των υαλοϊονομερών κονιών περιέχει:


Πολυκαρβοξυλικά άλατα
29. Η κλινική εξέταση αρχόμενων τερηδόνων οπών και σχισμών απαιτεί:


Καθαρές και στεγνές επιφάνειες
30. Ποια από τις παρακάτω κλινικές εκδηλώσεις δεν μπορεί να οφείλεται σε διάβρωση από οξέα:


Έντονα σφηνοειδείς βλάβες στο αυχενικό τριτημόριο οπισθίων δοντιών
31. Ποιο/α από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικό/α ενός ιδανικού υβριδικού στρώματος που σχηματίζουν οι συγκολλητικοί παράγοντες των συνθέτων ρητινών:


Το πάχος του υβριδικού στρώματος να είναι ομοιόμορφο
32. Το εμφρακτικό αισθητικό υλικό με τη μεγαλύτερη χρωματική σταθερότητα στο στοματικό περιβάλλον είναι:


Τα κεραμικά
33. Άτομα που έχουν δεχτεί ακτινοβολίες κεφαλής τραχήλου, συνηθέστατα, εμφανίζουν:


Πολυτερηδονισμό
34. Η ζώνη αναστολής πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης λόγω παρουσίας του ατμοσφαιρικού οξυγόνου:


Αφαιρείται με τη λείανση
35. Η αδαμαντίνη είναι ιστός:


Ακύτταρος

36. Επιμήκυνση του χρόνου μεταξύ δόνησης του αμαλγάματος και συμπύκνωσής του στην οδοντινική κοιλότητα προκαλεί:


Αύξηση του αριθμού των πόρων της μάζας του
37. Η δευτερογενής ή καθυστερημένη διαστολή του αμαλγάματος συμβαίνει επί:


Παρουσίας ψευδαργύρου (Zn)


Απορρόφηση υγρασίας κατά τη συμπύκνωση του αμαλγάματος
38. Η κύρια δομική μονάδα της αδαμαντίνης είναι:


Το πρίσμα
39. Οι γραμμές Pickerill είναι:


Μικρές ακρολοφίες
40. Από τον ακτινογραφικό έλεγχο προκύπτει ότι η εγγύς επιφάνεια του 35 έχει τερηδονική βλάβη, η οποία έχει προχωρήσει στο 1/3 του πάχους της αδαμαντίνης. Η αντιμετώπιση που προτείνεται στον ασθενή είναι:


Η απάντηση «Κανένα από τα παραπάνω»
41. Κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης ενός εφήβου ασθενή 16 ετών διαγιγνώσκονται τρεις τερηδονικές βλάβες, που αναπτύχθηκαν τον τελευταίο χρόνο σε όμορες και μασητικές επιφάνειες. Η αντιμετώπιση τους ασθενούς θα περιλαμβάνει:


Οδηγίες στοματικής υγιεινής και σωστής διατροφής


Φθορίωση


Έμφραξη των τερηδονισμένων δοντιών
42. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενεργή τερηδονική βλάβη που περιορίζεται στην μισό του βάθους της αδαμαντίνης, αντιμετωπιστεί με μη επεμβατικές τεχνικές, τότε:


Η βλάβη μπορεί να αναχαιτιστεί
43. Σε άτομα με προγναθισμό της κάτω γνάθου παρατηρείται παθολογική αποτριβή:


Στις χειλικές επιφάνειες των τομέων της άνω γνάθου
44. Κατά την κληρονομική υποπλασία η αδαμαντίνη, ιστολογικά, εμφανίζει:


Απουσία πρισμάτων
45. Κατά την ατελή οδοντινογένεση τα δόντια εμφανίζουν:


Οπαλίζουσα όψη με κανονικό περίγραμμα και χρώμα καφέ
46. Το μέγεθος και το σχήμα των φρεζών είναι κωδικοποιημένο με:


Αριθμούς και η κωδικοποίηση ακολουθεί τρία διαφορετικά συστήματα: α) το αμερικάνικο, β) το ευρωπαϊκό, γ) το διεθνές (ISO) 
47. Η αποστείρωση με κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου γίνεται στην ανάλογη συσκευή για μικροεργαλεία σε:


200 C - 220 C για 5 λεπτά
48. Η συχνότητα επανάκλησης των ασθενών στο οδοντιατρείο για την αντιμετώπιση της τερηδόνας τους εξαρτάται από:


Την ομάδα τερηδονικού κινδύνου στην οποία ανήκουν
49. Ποιες τερηδονικές βλάβες χαρακτηρίζονται ως μικρής ή μέτριας έκτασης:


Αυτές οι οποίες σε βάθος έχουν φθάσει μέχρι και την οδοντίνη, χωρίς να επεκτείνονται σε φύμα ή κοπτική γωνία
50. Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού, ανάλογα με τη πηγή εκπομπής τους διακρίνονται σε:


Συσκευές αλογόνου-βολφραμίου-χαλαζία


Συσκευές φωτοδιόδου εκπομπής (LED)


Συσκευές laser
51. Πού τοποθετείται το υπερπολφικό τοίχωμα σε μια συντηρητική παρασκευή κοιλότητας Ιης ομάδας αμαλγάματος:


Στην οδοντίνη
52. Η λοξοτομή σε κοιλότητες Vης ομάδας για σύνθετη  ρητίνη γίνεται:


Μόνο στην αδαμαντίνη
53. Ποια ιδιότητα είναι επιθυμητό να έχουν τα υλικά προστασίας πολφού:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
54. Ποια κονία τοποθετείται, αν απαιτείται αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ως ουδέτερο στρώμα σε μια έμφραξη αμαλγάματος:


Υαλοϊονομερής κονία
55. Σε περιπτώσεις ενθέτων συνθέτων ρητινών για τη διόρθωση υποσκαφών της κοιλότητας προτιμάται η χρήση:


Ρητινώδους τροποποιημένης υαλοϊονομερούς κονίας
56. Τι επίδραση έχει ο Sn στο κράμα του αμαλγάματος:


Αυξάνει την συστολή
57. Ένα πλεονέκτημα των σύγχρονων λεπτόκοκκων αμαλγαμάτων με μορφή ρινισμάτων σε σχέση με τα παλαιότερα αδρόκοκκα κράματα είναι η:


Πιο γρήγορη στερεοποίηση
58. Τα προαμαλγαμωμένα κράματα αμαλγάματος:


Αντιδρούν ταχύτερα με τον υδράργυρο και εμφανίζουν μεγαλύτερη πρώιμη αντοχή
59. Στις κοιλότητες ΙΙας ομάδας η συμπύκνωση του αμαλγάματος ξεκινά:


Από το όμορο κιβωτίδιο της κοιλότητας
60. Η ένταση και σοβαρότητα των συμπτωμάτων από τη συγκέντρωση του υδραργύρου στο στόμα εξαρτάται:


Από τη χημική μορφή του υδραργύρου


Από την ταχύτητα πρόσληψης του υδραργύρου


Από τη συνολική συγκέντρωση του υδραργύρου
61. Τα σφαιρικά κράματα αργύρου-κασσιτέρου που χρησιμοποιούνται στα αμαλγάματα έχουν:


Μεγάλη πλαστικότητα
62. Τι από τα παρακάτω ισχύει όσον αφορά στον ερπυσμό του αμαλγάματος:


Αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας
63. Η καταγραφή του οδοντογράμματος είναι απαραίτητη γιατί:


Επιτρέπει τον υπολογισμό του δείκτη DMFS του ατόμου
64. Η τοποθέτηση των υαλοϊονομερών κονιών που φέρονται σε συσκευασία κάψουλας γίνεται στην κοιλότητα με:


Ειδικό πιστόλι-προωθητή
65. Στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων της Οδοντικής Χειρουργικής, τι σημαίνει η βαθμονόμηση με Γ:


Διορθώσιμο


Μη ικανοποιητικό
66. Σε μια αποκατάσταση IVης ομάδας σύνθετης ρητίνης θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση ρητίνης που περιέχει ενισχυτικούς κόκκους μικρού μεγέθους, γιατί:


Αποδίδεται πιο λεία επιφάνεια, η οποία διατηρείται και για μακρύτερο χρόνο στη στοματική κοιλότητα
67. Η χρήση σφήνας κατά τη διαδικασία αποκατάστασης κοιλότητας ΙΙΙης ομάδας σύνθετης ρητίνης γίνεται, κυρίως, για:


Συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος
68. Πώς βαθμολογείται στην κλίματα 1-5, μια κοιλότητα ΙΙας ομάδας αμαλγάματος στης οποίας το  αξονικό τοίχωμα έχει παραμείνει τερηδόνα:
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69. Η πίεση της εξωτερικής επιφάνειας της υαλοϊονομερούς κονίας με αυχενικό τοίχωμα είναι απαραίτητη γιατί:


Βελτιώνεται η πρόσφυση του υλικού στα τοιχώματα της κοιλότητας
70. Σε ένα βρυγμομανή ασθενή, για την αποκατάσταση αυχενικών βλαβών του, σε πρόσθια δόντια, θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση:


Νανόκοκκης σύνθετης ρητίνης
71. Η αποκατάστασης Vης ομάδας, σε περιοδοντικό ασθενή, πραγματοποιείται:


Προσωρινά, προ της περιοδοντικής θεραπείας

72. Ποια είναι τα λειτουργικά στοιχεία του δοντιού στη σύγκλειση:


Τα βοθρία, τα φύματα και οι όμορες ακρολοφίες
73. Ως εκθετικού τύπου συσκευές φωτοπολυμερσιμού χαρακτηρίζονται αυτές που:


Αυξάνουν σταδιακά την ένταση τους στα πρώτα περίπου 15 s μέχρι να φθάσουν στο μέγιστο της εκπομπής τους
74. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις χρησιμοποιείται ως ενισχυτική ουσία σε σκευάσματα συνθέτων ρητινών:


Το διοξείδιο του πυριτίου
75. Με τον όρο sealants περιγράφονται:


Τα υλικά κάλυψης οπών & σχισμών
76. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι χαρακτηριστική των συνθέτων ρητινών:


Ηλεκτρική αγωγιμότητα
77. Στο κλινικό κριτήριο «ποιότητα επιφάνειας», κατά την αξιολόγηση μιας αποκατάστασης, εκτιμώνται τα στοιχεία:


Αδρότητα
78. Ο εγκλωβισμός φυσαλίδων αέρα κατά την ανάμειξη των δύο παστών στις χημικά πολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες προκαλεί:


Μείωση της αντοχής του υλικού
79. Κατά τη διάνοιξη του φρεατίου στην οδοντίνη για τοποθέτηση καρφίδας, ποια από τις παρακάτω αρχές ακολουθείται:


Το τρύπανο περιστρέφεται και κατά την κίνηση εξόδου του από το φρεάτιο
80. Η παρουσία καρφίδων σε μια αποκατάσταση αμαλγάματος προκαλεί:


Μείωση της αντοχής του αμαλγάματος
81. Οι παραλληλόπλευροι λείοι άξονες ασκούν στη ρίζα:


Μικρότερες τάσεις από τους κωνικούς οδοντωτούς


Μικρότερες τάσεις από τους παραλληλόπλευρους οδοντωτούς
82. Ως έμμεσες αποκαταστάσεις χαρακτηρίζονται:


Τα επένθετα σύνθετης ρητίνης
83. Σε ασθενή με πολυτερηδονισμό προτιμάται η χρησιμοποίηση αμαλγάματος έναντι σύνθετης ρητίνης για την αποκατάσταση οπισθίων δοντιών του,  γιατί:


Το αμάλγαμα έχει ισχυρότερη αντιτερηδονογόνο δράση έναντι της σύνθετης ρητίνης
84. Η απόδοση των ανατομικών χαρακτηριστικών σε μια όψη σύνθετης ρητίνης, τοποθετημένη στη χειλική επιφάνεια ενός άνω κεντρικού τομέα:


Διευκολύνει την απόδοση του φυσικού χρώματος
85. Αναφέρατε τον αριθμό των πτερυγίων που διαθέτουν οι εγγλυφίδες που χρησιμοποιούνται για την αποκοπή σκληρών οδοντικών ιστών:
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86. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την ενδορριζική επέκταση αμαλγάματος (amalgampost);


Αποτελεί λύση επιλογής σε δόντια με κοντή ρίζα
87. Ο μικροβιακός έλεγχος του σάλιου είναι  απαραίτητος στον προσδιορισμό του τερηδονικού κινδύνου σε:


Κάθε περίπτωση πολυτερηδονισμού
88. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής διαστρωμάτωσης σε μια αποκατάσταση ΙΙας ομάδας σύνθετης ρητίνης:


Το πρώτο στρώμα τοποθετείται στο κιβωτίδιο
89. Η χημικομηχανική αφαίρεση της τερηδόνας συνίσταται:


Στη διαλυτοποίησή της με υποχλωριώδες νάτριο και  εν συνεχεία απομάκρυνσή της με ειδικά κοχλιάρια
90. Σε μια αποκατάσταση ΙΙας ομάδας σε προγόμφιο της άνω γνάθου με νανόκοκκη σύνθετη ρητίνη η πιθανότητα κατάγματος σε σχέση με μια πανομοιότυπη με μικροϋβριδική:


Είναι μεγαλύτερη
91. Ένα ρωγμώδες κάταγμα δοντιού διαγιγνώσκεται:


Με διερχόμενο φως
92. Κατά τη συμπύκνωση αμαλγάματος, ο υδράργυρος που ανεβαίνει στα επιφανειακά στρώματα:


Με εργαλείο αφαιρείται το επιπολής επιφανειακό στρώμα του αμαλγάματος
93. Στον κατά στρώματα φωτοπολυμερισμό της σύνθετης ρητίνης, ισχύει:


Το κάθε στρώμα φέρει επιφάνεια ζώνης αναστολής πολυμερισμού από οξυγόνο
94. Σε κάθε αποκατάσταση ΙΙΙης ομάδας είναι απαραίτητο, να:


Γίνει λοξοτομή των αδαμαντινικών ορίων
95. Η συγκόλληση ενός επένθετου κατασκευασμένου από εργαστηριακό πολυμερές γίνεται με:


Ρητινώδη κονία
96. Το μέτρο ελαστικότητας των υβριδικών συνθέτων ρητινών είναι:


Σημαντικά μικρότερο του αμαλγάματος
97. Η τοπική φθορίωση με τη χρήση κατάλληλων βερνικιών χρησιμοποιείται:


Σε αρχόμενες τερηδόνες ρίζας


Σε καταστάσεις αυχενικής ευαισθησίας
98. Κατά τη λειτουργία της συσκευής αεροαποτριβής για την παρασκευή κοιλότητας:


Απαιτείται η απομόνωση των παρακείμενων ιστών
99. Ποιο από τα παρακάτω υλικά προστασίας πολφού μπορούν να είναι τόσο σε σύσταση βάσης όσο και επιχρίσματος:


Η υαλοϊονομερής κονία
100. Η άπρισμη αδαμαντίνη σε σχέση με την υπόλοιπη αδαμαντίνη είναι:


Περισσότερο ενασβεστιωμένη
