
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – 2H 2021
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το μέτρο ελαστικότητας των υβριδικών συνθέτων ρητινών είναι:

 
Σημαντικά μικρότερο του αμαλγάματος

2. Τα στρώμα των οδοντικών ξεσμάτων  (smear layer):

 
Είναι χαλαρά συνδεδεμένο με την υποκείμενη οδοντίνη

3. Οι σύνθετες ρητίνες έχουν:

 
Πολυμερή μήτρα και υάλους για ενισχυτικές ουσίες 

4. Το εμφρακτικό αισθητικό υλικό με τη μεγαλύτερη χρωματική σταθερότητα στο στοματικό περιβάλλον είναι:

 
Τα κεραμικά 

5. Σε τερηδόνα της ομόρου επιφάνειας ενός άνω πρώτου γομφίου, η οποία αντιμετωπίζεται με αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης:

 
Η κοιλότητα περιλαμβάνει μασητικά μόνο την όμορη ακρολοφία 

6. Σε περίπτωση αδιαφανούς, κιμωλιώδους εμφάνισης όμορης ακρολοφίας, που ακτινογραφικά δείχνει να έχει περάσει το αδαμαντινο-οδοντινικό όριο:

 
Πραγματοποιείται διάνοιξη και αποκατάσταση

7. Συσκευές φθορισμού Laser χρησιμοποιούντα για:

 
Τη διάγνωση πρωτογενών τερηδόνων 

8. Άτομα που έχουν δεχτεί ακτινοβολίες κεφαλής τραχήλου, συνηθέστατα, εμφανίζουν:




Πολλές τερηδόνες

9. Ως ατραυματική τεχνική αποκατάστασης ορίζεται:

 
Η αφαίρεση τερηδόνας μόνο με εργαλεία χειρός

10. Κατά τη λειτουργία της συσκευής αεροαποτριβής για την παρασκευή κοιλότητας:

 
Απαιτείται η απομόνωση των παρακείμενων ιστών

11. Ο αριθμός των λεπίδων στις εγγλυφίδες κοπής των οδοντικών ιστών σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται για τη λείανση των συνθέτων ρητινών είναι:

 
Μικρότερος

12. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει σε μια προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης (PRR):

 
Χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, σύνθετες ρητίνες χαμηλού ιξώδους 

13. Κατά τη σκάλιση του αμαλγάματος αποφεύγεται η απόδοση έντονων μορφολογικών στοιχείων γιατί:

 
Ευνοείται η κατακράτηση τροφών

14. Σε αποκαταστάσεις ΙΙΙης ομάδας, ισχύει ότι:

 
Για την αποκατάστασή τους απαιτείται η χρήση διαφανούς τεχνητού τοιχώματος 

15. Ποιο από τα παρακάτω υλικά προστασίας πολφού μπορούν να είναι τόσο σε σύσταση βάσης όσο και επιχρίσματος:

 
Η υαλοϊονομερής κονία

16. Κατά τη συμπύκνωση του αμαλγάματος σε μια κοιλότητα ΙΙης ομάδας:

 
Σε κάθε στρώμα που συμπυκνώνεται αφαιρείται ο πλεονάζον υδράργυρος πριν τοποθετηθεί το επόμενο

17. Μια επένθετη αποκατάσταση μπορεί να κατασκευαστεί από:

 
Σύνθετη ρητίνη 



Κεραμικό 




Αμάλγαμα 

18. Η άπρισμη αδαμαντίνη σε σχέση με την υπόλοιπη αδαμαντίνη είναι:

 
Περισσότερο ενασβεστιωμένη

19. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαμαντίνη:

 
Έχει μεγάλη αντοχή στη θλίψη  

20. Ποια από τα παρακάτω δεν σχετίζεται με τα οδοντινοσωληνάρια:

 
Νεογνική γραμμή

21. Μεσοσωληναριακή οδοντίνη ονομάζεται:

 
Η οδοντίνη μεταξύ των οδοντινοσωληναρίων

22. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την οστεΐνη:

 
Δεν περιέχει ανόργανα συστατικά

23. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό για την αντιδραστική οδοντίνη:

 
Επάγεται μετά από ήπιο τραύμα

24. Η δευτερογενής ή καθυστερημένη διαστολή του αμαλγάματος συμβαίνει επί:

 
Παρουσίας ψευδαργύρου (Zn)

 
Απορρόφηση υγρασίας κατά τη συμπύκνωση του αμαλγάματος

25. Οι επιπτώσεις της συστολής πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών εξαρτώνται από:

 
Το μέγεθος της κοιλότητας

 
Το σχήμα της κοιλότητας




Την τοποθέτηση ουδετέρων στρωμάτων

26. Η χρήση προκατασκευασμένων ενδορριζικών αξόνων προτιμάται σε δόντια με ριζικούς σωλήνες: 




Σχήματος κυκλικού και εύρους περίπου 1/3 της διαμέτρου ρίζας

27. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των έμμεσων αποκαταστάσεων με τις σύνθετες ρητίνες:

 
Έλεγχος της συστολής πολυμερισμού

28. Η αυχενική οδοντινική ευαισθησία οφείλεται:

 
Στην έκθεση της οδοντίνης στο στοματικό περιβάλλον

29. Η κύρια δομική μονάδα της αδαμαντίνης είναι:

 
Το πρίσμα

30. Τα κεραμικά υλικά για την κατασκευή όψεων έχουν την/ις εξής φάση/εις:

 
Υαλώδη και κρυσταλλική 

31. Η κατηγοριοποίηση των τερηδονικών βλαβών κατά Black γίνεται με κριτήριο:

 
Την εντόπιση  των βλαβών

32. Καθ’ ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι βελτιωμένα στις ρητινοτροποποιημένες υαλοϊονομερείς κονίες σε σχέση με τις συμβατικές υαλοϊονομερείς κονίες εκτός από:




Την απελευθέρωση φθορίου 

33. Tερηδόνες λείων επιφανειών, που δεν συνοδεύονται από ανοικτή κοιλότητα, σε ασθενείς με χαμηλό τερηδονικό κίνδυνο, αντιμετωπίζονται:  



Με μέτρα αναχαίτισης εξέλιξης της τερηδόνας  

34. Ο ρυθμός απελευθέρωσης φθορίου από τις υαλοϊονομερείς κονίες: 

 
Μειώνεται με την παραμονή τους στο στοματικό περιβάλλον 

35. Το υγρό των υαλοϊονομερών κονιών είναι υδατικό διάλυμα: 

 
Πολυακρυλικού και ιτακονικού οξέος 

36. Για την επιτυχή συγκόλληση των υαλοϊονομερών κονιών με την οδοντίνη θα πρέπει αυτή,  απαραίτητα, να είναι:

 
Ενυδατωμένη 

37. Μασητικές επιφάνειες οπισθίων δοντιών, σε ασθενή ηλικίας 42 ετών χαμηλού τερηδονικού κινδύνου, που φέρουν βαθιές σχισμές και αύλακες, χωρίς ένδειξη αρχόμενης τερηδόνας, αντιμετωπίζονται:  




Χωρίς θεραπεία

38. Η συγκολλητική ικανότητα των υαλοϊονομερών κονιών με την αδαμαντίνη, σε σχέση με την οδοντίνη, είναι:

 
Μεγαλύτερη 

39. Ο τύπος ΙΙ των υαλοϊονομερών κονιών χρησιμοποιείται:

 
Για έμφραξη κοιλοτήτων

40. Η υποβαθμισμένη χρωματική απόδοση των υαλοϊνομερών κονιών, κυρίως, οφείλεται:

 


Στην αδιαφάνειά τους 
41. Στον κατά στρώματα φωτοπολυμερισμό της σύνθετης ρητίνης, ισχύει:  




Το κάθε στρώμα δεν πρέπει να ξεπερνά σε πάχος τα 2 χιλ.  

42. Το υβριδικό στρώμα που σχηματίζεται στη συγκόλληση των συνθέτων ρητινών με την οδοντίνη, μέσω των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων, αποτελείται από:  




Το ανορθωμένο, αφαλατωμένο κολλαγόνο στο οποίο έχει διεισδύσει ρητίνη 

43. Η λείανση των υαλοϊονομερών κονιών πραγματοποιείται με:

 
Φρέζες λείανσης 20-40 αυλάκων

44. Η αδροποίηση της αδαμαντίνης με οξύ στοχεύει σε:  

      


Αύξηση της επιφάνειας επαφής σύνθετης ρητίνης- οδοντικού ιστού   

45. Η επιφάνεια των υαλοϊονομερών κονιών καλύπτεται με υγρή ρητίνη/βερνίκι: 

 
Μετά την αφαίρεση του τεχνητού τοιχώματος

46. Όταν χρησιμοποιηθεί πολυακρυλικό οξύ, στην οδοντίνη, πριν την τοποθέτηση της υαλοϊονομερούς κονίας θα πρέπει:




Να απομακρύνεται με σπρέι νερού μετά από 10-15 δευτερόλεπτα παραμονής 

47. Ποιος είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός σύνδεσης των συνθέτων ρητινών με την οδοντίνη, μέσω των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων:  

      


Μικρομηχανικός  

48. Ποιος τύπος ενισχυτικής ουσίας βρίσκεται σε όλα τα σύγχρονα σκευάσματα συνθέτων ρητινών:  
      


Το άμορφο ή κολλοειδές πυρίτιο     

49. Η σιλανοποίηση της εξωτερικής επιφάνειας των κόκκων υάλου στις σύνθετες ρητίνες:  

         


Εξασφαλίζει τη σύνδεση των ενισχυτικών κόκκων με το πολυμερές πλέγμα     

50. Σε μια αποκατάσταση IVης ομάδας σύνθετης ρητίνης θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση ρητίνης που περιέχει ενισχυτικούς κόκκους μικρού μεγέθους, γιατί:  
         


Αποδίδεται πιο λεία επιφάνεια, η οποία διατηρείται και για μακρύτερο χρόνο στη στοματική κοιλότητα     

51. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια σωστής παρασκευής κοιλότητας σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας:





Το εύρος της κοιλότητας

52. Ποιος από τους παρακάτω εκτιμάται ως ο σημαντικότερος λόγος στην μη απόδοση σημείου επαφής σε αποκατάσταση ΙΙΙης ομάδας σύνθετης ρητίνης:







Ο λάθος τρόπος συγκράτησης του τεχνητού τοιχώματος

53. Ασθενής παρουσιάζεται με μια έμφραξη αμαλγάματος IIης ομάδας, με κάταγμα στον ισθμό, 6 μήνες μετά την τοποθέτησή της. Η πιο πιθανή αιτία του κατάγματος είναι:



Ανεπαρκές βάθος της παρασκευασμένης κοιλότητας

54. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός ζώνης αναστολής πολυμερισμού λόγω οξυγόνου, κατά το φωτοπολυμερισμό μιας σύνθετης ρητίνης, θα πρέπει να:  
    


Kαλυφθεί η επιφάνεια με ταινία κελλουλοίτη     

55. Οι δυνάμεις συστολής μιας σύνθετης ρητίνης που τοποθετείται σε μια κοιλότητα Ιης ομάδας σε σχέση με την ίδια ποσότητα ρητίνης που τοποθετείται σε μια κοιλότητα IVης ομάδας είναι:  



Μεγαλύτερες     

56. Η τερηδόνα των ομόρων επιφανειών μπορεί να εμπλέκεται στην περιοδοντική νόσο γιατί:




Καταστρέφει τα σημεία επαφής των δοντιών

57. Ο κλινικός αυχένας του δοντιού ορίζεται από:

  
Το ύψος των ελεύθερων ούλων 

58. Ασθενής εμφανίζει διάστημα μεταξύ των κεντρικών τομέων της άνω γνάθου για το οποίο πάντα ήθελε να κάνει κάτι. Τι είναι το καλύτερο να γίνει; 




Να γίνει διαγνωστικό κέρωμα και να συζητηθούν οι εναλλακτικές λύσεις

59. Η πίεση της εξωτερικής επιφάνειας της υαλοϊονομερούς κονίας με αυχενικό τοίχωμα είναι απαραίτητη γιατί:  




Βελτιώνεται η πρόσφυση του υλικού στα τοιχώματα της κοιλότητας     

60. Η πρόωρη επαφή της υαλοϊονομερούς κονίας με την υγρασία θα προκαλέσει, άμεσα:  




Διαλυτοποίηση της εξωτερικής επιφάνειάς της     

61. Μετά από προσεκτική εξέταση ασθενούς 18 ετών, διαπιστώθηκε μασητική τερηδόνα στο κεντρικό βοθρίο του 36. Η τερηδόνα είναι μικρής έκτασης και οι αύλακες της μασητικής επιφάνειας είναι βαθιές. Ποια τεχνική αποκατάστασης πρέπει να προτιμηθεί:



Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας που περιλαμβάνει την τερηδόνα και κάλυψη των μασητικών αυλάκων με sealants
62. Η υποουλική επέκταση του αυχενικού ορίου μιας κοιλότητας μπορεί να προκαλέσει:




Καταστροφή του προσπεφυκότος επιθηλίου

63. Ποιό εύρος μήκους κύματος φωτός είναι απαραίτητο για τον επαρκή πολυμερισμό των συνθέτων ρητινών:



400-475 nm
64. Οι υαλοϊονομερείς κονίες αποτελούνται από:



Σκόνη αργιλοπυριτικής υάλου και υγρό πολυκαρβοξυλικού οξέος

65. Η κλινική εξέταση αρχόμενων τερηδόνων οπών και σχισμών δεν απαιτεί:  




Χρήση ανιχνευτήρα

66. Η συμβατική ακτινογράφηση των δοντιών δε διευκολύνει τη διάγνωση τερηδονικών βλαβών στις:




Προστομιακές επιφάνειες των δοντιών

67. Η χρήση διερχόμενου φωτός διευκολύνει τη διάγνωση τερηδονικών βλαβών στις:




Όμορες επιφάνειες των δοντιών

68. Όταν εντοπίζεται ακτινογραφική διαύγαση στο εξωτερικό μισό της αδαμαντίνης, η τερηδονική βλάβη βρίσκεται ιστολογικά στο:




Εσωτερικό μισό της αδαμαντίνης

69. Το μεγάλο ποσοστό μετατροπής C=C σε μια σύνθετη ρητίνη μπορεί να προκαλέσει:




Αύξηση του μέτρου ελαστικότητας 

70. Η δυνατότητα απόδοσης λείας επιφάνειας σε μια σύνθετη ρητίνη με τη λείανση, εξαρτάται, κύρια, από το:




Μέγεθος και τη σκληρότητα των ενισχυτικών ουσιών

71. Σε ποια κατηγορία από πλευράς σχήματος ανήκουν οι εγγλυφίδες #330, 331 και 332:




Απιοειδείς

72. Το στρώμα των ξεσμάτων και φιλμ της οδοντίνης σχηματίζεται:




Με την αποκοπή της οδοντίνης με περιστροφικά εργαλεία

73. Για το ίδιο βάθος κοιλότητας, το πάχος της παραμένουσας οδοντίνης σε ασθενή ηλικίας 70 ετών σε σχέση με άλλον 20 ετών, είναι:




Μεγαλύτερο

74. Η επιφάνεια μιας έμφραξης σύνθετης ρητίνης είναι μεγαλύτερη από την διάμετρο του ρύγχους της συσκευής φωτοπολυμερισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση η έμφραξη πρέπει να πολυμερίζεται:



Τοποθετώντας το ρύγχος σταδιακά πάνω από κάθε περιοχή και πολυμερίζοντας κάθε περιοχή κατά τον απαιτούμενο χρόνο φωτοπολυμερισμού

75. Η μείωση διαπερατότητας της οδοντίνης, με την αύξηση της απόστασης του υπερπολφικού τοιχώματος κοιλότητας από τον πολφό, οφείλεται στο ότι:




Μειώνεται ο αριθμός και το εύρος των οδοντινοσωληναρίων

76. Η απόδοση ανατομικότητας σε μια οποιαδήποτε αποκατάσταση γίνεται για:




Όλα τα παραπάνω 

77. Σε αποκατάσταση αμαλγάματος, με σημειακή αποκάλυψη πολφού, τοποθετήθηκε Ca(OH)2 στην αποκάλυψη και στη συνέχεια, άμεσα, συμπυκνώθηκε το αμάλγαμα. Η τεχνική εκτιμάται ως λανθασμένη, γιατί:




Έπρεπε να καλυφθεί η επιφάνεια του Ca(OH)2 με υαλοϊονομερή κονία  πριν την τοποθέτηση του αμαλγάματος

78. Οι ολοκεραμικές στεφάνες συγκολλώνται καλύτερα με:



Ρητινώδη κονία διπλού πολυμερισμού

79. Η σκάλιση του αμαλγάματος γίνεται:




Με εργαλεία χειρός, λίγα λεπτά μετά την τοποθέτηση του υλικού στην κοιλότητα

80. Το αυξημένο ύψος των άνω παρειακών φυμάτων αποκατάστασης, σε σχέση με το φυσιολογικό:




Δημιουργεί παρεμβολές στην εργαζόμενη πλευρά

81. Στον άνω κεντρικό τομέα έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία και λείπει μεγάλο μέρος της εγγύς κοπτικής γωνίας και της υπερώϊας επιφάνειας του. Αποφασίζεται να τοποθετηθεί προκατασκευασμένος ενδορριζικός άξονας και ανασύσταση και μελλοντικά να καλυφθεί με ολοκεραμική στεφάνη διαφανούς πυρήνα. Θα επιλεγεί:




Προκατασκευασμένος πολυμερής άξονας και ανασύσταση ρητίνης

82. Ο λόγος που χρησιμοποιείται προκατασκευασμένος ενδορριζικός άξονας σε μια αποκατάσταση, είναι για να:




Συγκρατηθεί η αποκατάσταση

83. Ως εκθετικού τύπου συσκευές φωτοπολυμερσιμού χαρακτηρίζονται αυτές που:




Αυξάνουν σταδιακά την ένταση τους στα πρώτα περίπου 15 s μέχρι να φθάσουν στο μέγιστο της εκπομπής τους

84. Η τοποθέτηση του υδροξειδίου του ασβεστίου είναι απαραίτητη:




Σε κάθε αποκατάσταση με σημειακή αποκάλυψη πολφού

85. Όλοι οι σύγχρονοι συγκολλητικοί παράγοντες περιέχουν:



Υδρόφιλα και υδρόφοβα μονομερή, διαλυμένα σε οργανικούς διαλύτες ή νερό

86. Ποιο από τα παρακάτω δεν επηρεάζει τη σωστή συμπύκνωση του αμαλγάματος με τον συμπυκνωτήρα χειρός:




Η αντοχή του συμπυκνωτήρα

87. Ποιό από τα παρακάτω ενδείκνυται για την αδροποίηση της πορσελάνης:



Υδροφθορικό οξύ 

88. Σε περιπτώσεις συχνής κατανάλωσης χυμού λεμονιού ή πορτοκαλιού ο ασθενής για να προστατευθεί από πιθανές αυχενικές διαβρώσεις, θα πρέπει να:




Ξεπλύνει με άφθονο νερό και να αναβάλει το βούρτσισμα για μετά από 1 ώρα τουλάχιστον

89. Ποια από τις παρακάτω χημικές ενώσεις ενεργοποιείται κατά το φωτοπολυμερισμό των συνθέτων ρητινών:




Η καμφοροκινόνη

90. Τι είδους ακτινοβολία χρησιμοποιείται για το φωτοπολυμερισμό των σύγχρονων συνθέτων ρητινών:




Φως του ορατού φάσματος 

91. Ποια από τα παρακάτω χρησιμοποιείται ως ενισχυτική ουσία σε σκευάσματα συνθέτων ρητινών:




Το διοξείδιο του πυριτίου 
92. Η ταξινόμηση των σκευασμάτων των συνθέτων ρητινών γίνεται, συνήθως, με βάση:




Τις ενισχυτικές τους ουσίες 

93. Κατά τη φάση του πολυμερισμού τους οι σύνθετες ρητίνες παρουσιάζουν το φαινόμενο:




Της συστολής 

94. Ποιο από τα παρακάτω δεν παρατηρείται σε αποκαταστάσεις με πολυμερή υλικά:




Η ηλεκτροχημική διάβρωση

95. Το οργανικό μέρος (φάση) των συνθέτων ρητινών εμπεριέχει:




TEGDMA 

96. Σε αποκαταστάσεις Vης ομάδας με φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται:




Διαφανές τεχνητό τοίχωμα 

97. Η λείανση των αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης γίνεται, συνήθως, με:




Εγγλυφίδες καρβιδίου του τουνγκστενίου

98. Η συνήθης πυκνότητα του αδροποιητικού παράγοντα, όταν αυτός είναι ορθοφωσφορικό οξύ, είναι:




32-35%

99. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προληπτική κάλυψη οπών/σχισμών είναι:




Πολυμερή υλικά 

100. Στον τύπο ΙΙ της αδροποιημένης αδαμαντίνης παρατηρείται:




Καταστροφή της περιφέρειας των πρισμάτων
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