ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Arcon ονομάζονται οι αρθωτήρες:


Όπου τα κονδυλικά στοιχεία βρίσκονται στο κάτω σκέλος τους
2. Ποια από τις κονίες δεν χρησιμοποιείται για την τελική συγκόλληση ενδοριζικού άξονα:


Οξειδίου του ψευδαργύρου με ευγενόλη
3. Οταν κάνουμε εκλεκτικό τροχισμό στην κεντρική σύγκλειση σε μιά κάτω οπίσθια μεταλλοκεραμική γέφυρα στο στάδιο της δοκιμής πριν από την στίλβωση του κεραμικού υλικού μπορούμε να τροχίσουμε


Τις επικλινείς επιφάνειες των παρειακών και γλωσσικών φυμάτων της κάτω γνάθου
4. Μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων και εκμαγείων θα πρέπει να είναι:


Να είναι συμβατά με όλα τα αποτυπωτικά υλικά 
5. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες της ψευδαργυροφωσφορικής κονίας κατά την ανάμειξη  είναι:


Η απάντηση «Όλα τα προηγούμενα»
6. Τα πλεονεκτήματα των υαλοϊονομερών κονιών είναι:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
7. Οι παράγοντες συγκράτησης των γεφυρών που αφορούν τη γέφυρα είναι:


Ο τύπος της γέφυρας η έκταση των γεφυρωμάτων και  η μηχανική αντοχή της γέφυρας


Οι συγκλεισιακές ιδιαιτερότητες
8. Τα φυσικά μέσα θεραπείας κρανιογναθικών διαταραχών περιλαμβάνουν


Ασκήσεις, διαθερμίες και θεραπεία με υπερήχους
9. Προγόμφιος της κάτω γνάθου δεν θα αποτελέσει άπω στήριγμα προσθετικής αποκατάστασης όταν:


Έχει κοντή ρίζα και οστική απώλεια της τάξης του 50 %


Έχει μακριά ρίζα και οστική απώλεια μεγαλύτερη του 50 %
10. Τα υγιεινά γεφυρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε περιοχές:


Κάτω οπισθίων δοντιών
11. Οι χώροι διαφυγής των τροφών εξυπηρετούν τους εξής σκοπούς


Συντελούν στη διαφυγή των τροφών κατά την μάσηση και τον καλλίτερο αυτοκαθαρισμό των δοντιών


Μειώνουν τις ασκούμενες πιέσεις  στα δόντια κατά τον τεμαχισμό κάθε τροφής που προβάλλει αντίσταση
12. Τα βασικά συστατικά της οδοντιατρικής πορσελάνης είναι:


Άστριος – χαλαζίας – καολίνης – άργιλος
13. Στον εκλεκτικό τροχισμό μπορούμε να εκτροχίσουμε


Τις επικλινείς  επιφάνειες των πίσω δοντιών
14. Στη σύγκλειση ομαδικών επαφών επιβάλλεται


Να υπάρχει διαχωρισμός των οπισθίων δοντιών κατά τις πλαγιολισθήσεις
15. Η κονία που χρησιμοποιείται για την συγκόλληση ολοκεραμικών στεφανών ή όψεων είναι:


Ρητινώδης
16. Οι  ιδιοδεκτικοί υποδοχείς ή ιδιοδεκτικά όργανα είναι όργανα τα οποία  δέχονται ερεθίσματα που αφορούν:



Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
17. Ο διάρθριος δίσκος της κροταφογναθικής διάρθρωσης σε σχέση με την κίνηση της κάτω γνάθου


Επιτρέπει τη μετατόπιση του κονδύλου προς κάθε κατεύθυνση
18. Ένα από τα μειονεκτήματα των ακρυλικών ρητινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων, με την άμεση τεχνική, είναι:


Η συστολή τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η σωστή εφαρμογή τους
19. Οι τεχνικές ή μέθοδοι αποτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη είναι:


Η τεχνική του διορθωτικού αποτυπώματος
20.  Πού οφείλονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων;


Στον μεταλλικό δεσμό
21. Η σχεδίαση της προσθετικής αποκατάστασής μετά το πέρας της περιοδοντικής θεραπείας του ασθενή βασίζεται στους εξής κανόνες:


Στην αξιολόγηση της στηρικτικής και συγκρατητικής ικανότητας των οδοντικών στηριγμάτων και στην κατάλληλη επιλογή του τύπου της προσθετικής κατασκευής


Στην απόδοση  λειτουργικής μορφολογίας  των προσθετικών κατασκευών, απόδοση φυσιολογικά  αποδεκτών συγκλεισιακών σχέσεων, τη βιοσυμβατότητα και σωστή επεξεργασία των χρησιμοποιούμενων υλικών  και στο πρόγραμμα στοματικής υγιεινής, ελέγχου της μικροβιακή
22. Οι παράγοντες προληπτικής οδοντιατρικής που πρέπει να έχει υπόψη του ο οδοντίατρος για κάθε προσθετική αποκατάσταση είναι οι εξής:


Στοματική υγιεινή και βιολογικός έλεγχος πρίν από την τελική προσκόλληση


Σωστή προπαρασκευή, εφαρμογή και οριοθέτηση του αυχενικού ορίου στεφάνης στήριξης, λειτουργικό σχήμα της προσθετικής κατασκευής και απόδοση λειτουργικών συγκλεισιακών σχέσεων καθώς και επιλογή κατάλληλης κονίας προσκόλλησης
23.  Υπολείμματα κρυσταλλωμένης γύψου στη σπάθη ή στο μπολ ανάμιξης μπορούν να:


Μειώσουν τον χρόνο πήξης
24. Οι χαρακτηριστικές αποτριβές βρυγμού έχουν τα εξής χαρακτηριστικά


Εμφανίζουν λεία και στιλπνή  επιφάνεια αδαμαντίνης, ένα κεντρικό  σημείο οδοντίνης που περιβάλλεται από ζώνη αδαμαντίνης διαφορετικού πάχους και οι οδοντικοί ιστοί βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
25. Όταν οι όμορες περιοχές επαφής διαταραχθούν λόγω κακής διαμόρφωσης μιας προσθετικής αποκατάστασης οπισθίων δοντιών μπορούν να συμβούν οι εξείς καταστάσεις


Εκτόπιση των δοντιών παρειακά ,γλωσσικά , εγγύς και άπω


Οριζόντιο η κατακόρυφο σφήνωμα τροφών


Αξονική στροφή των δοντιών


Διαταραχές στη σχέση σύγκλεισης των δοντών με αποτέλεσμα συγκλεισιακό τραύμα
26. Σε περιπτώσεις αυξημένων μασητικών πιέσεων κατά την σύγκλειση η απορρόφηση της οστενης και της ρίζας στο ακρορριζικό τριτημόριο  είναι περίπου


75%
27. Παθητική ανατολή των δοντιών είναι


η βαθμιαία επιμήκυνση της κλινικής μύλης εξαιτίας της ακρορριζικής μετατόπισης του επιθηλιακού συνδέσμου από την αδαμαντίνη και της υφίζησης των ούλων
28. Η διαφάνεια ενός δοντιού μπορεί να  εξαρτάται


δεν επηρεάζεται από κανένα από τους ανωτέρω παράγοντες
29. Η οδοντική επαφή που εμποδίζει την κάτω γνάθο να τοποθετηθεί στην θέση της κεντρικής σχέσης ονομάζεται:


πρόωρη
30. Στο οδοντιατρικό ιστορικό περιλαμβάνονται στοιχεία για:


Η απάντηση «όλα τα προηγούμενα»
31. Με τις προσωρινές αποκαταστάσεις επιδιώκουμε:


Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»
32. Καλύτερη πρόγνωση έχει ένα δόντι με κινητικότητα δευτέρου βαθμού η οποία οφείλεται:


σε τραύμα από σύγκλειση
33. Όταν σε ένα μυ εξασκείται μια ελκτική δύναμη αυτός συσπάται.Η μυική απάντηση στο ερέθισμα που προκαλεί η ελκτική δύναμη ονομάζεται


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
34. Η τοποθέτηση προκατασκευασμένου ενδορριζικού άξονα αντί του χυτού άξονα με ψευδομύλη σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια προτιμάται όταν:


χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε μια συνεδρία
35. Η αντοχή στη διάβρωση του καθαρού τιτανίου οφείλεται :


στην ευκολία του να ενώνεται με το οξυγόνο
36. Από τα συστατικά των κεραμικών μαζών τη μεγαλύτερη αδιαφάνεια έχει:


η αλουμίνα
37. Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση χυτών ενδορριζικών αξόνων μετά ψευδομύλης είναι:


Η δυνατότητα σωστής υποδομής για σχήμα συγκράτησης και ευστάθειας της στεφάνης
38. Στα στάδια συγκόλλησης αδροποιημένων μεταλλικών γεφυρών δεν περιλαμβάνεται:


η χημική τροποποίηση της οδοντίνης
39. Όταν συσπώνται και οι δύο μασητήρες προκαλούν


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
40. Ακραίες θέσεις χαρακτηρίζονται οι θέσεις που καταλαμβάνει η κάτω γνάθος κατά τη λειτουργία της διαγράφοντας τροχιές που φθάνουν μέχρι κάποια όρια, πέρα από τα οποία δεν μπορεί να προχωρήσει διότι υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί από τους συνδέσμους και τα οστικά στοιχεία της κροταφογναθικής διάρθρωσης: 


η θέση μέγιστης κατάσπασης


οι θέσεις μέγιστης προολίσθησης (οι μεγαλύτερες δυνατές ενδιάμεσες θέσεις κατά τον συνδυασμό των κινήσεων πλαγιολίσθησης και προολίσθησης) και η θέση μέγιστης πλαγιολίσθησης (δεξιά ή αριστερή)
41. Σε ένα νάρθηκα σταθεροποίησης βασικό χαρακτηριστικό είναι


Κάλυψη όλων των δοντιών και ταυτόχρονες  συγκλεισιακές επαφές των ανταγωνιστών, μικρή αύξηση της κατακόρυφης  και αποφυγή  παρεμποδίσεων κατά τις λειτουργικές διαδρομές
42. Οι μεσοδόντιοι χώροι που δημιουργούνται από σωστές όμορες επιφάνειες επαφής παρακειμένων δοντιών εμφανίζουν τα εξείς χαρακτηριστικά  σε ένα πρόσθιο δόντι


Η ένωση αδαμαντίνης-οστεινης στις όμορες επιφάνειες  είναι στο ίδιο ύψος


Οι όμορες μεταβατικές δίεδρες γωνίες έχουν συμμετρική θέση


Η επαφή των δοντιών είναι αρκετά σφικτή και δεν επιτρέπει σφήνωμα των τροφών
43. Η αρχιτεκτονική διάταξη των οστικών δοκίδων  της σπογγώδους ουσίας της φατνιακής απόφυσης έχει σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις.Αυξημένη λειτουργία προκαλεί


διάταξη των δοκίδων κάθετη προς τον επιμήκη άξονα των δοντιών
44. Όταν έχουμε  στα στηρίγματα μιας γέφυρας ανεπαρκή συγκράτηση λόγω μεγάλης αποτριβής  μπορούμε να ενισχύσουμε την  συγκρατητική ικανότητα με τις εξείς ενέργειες


κάνοντας εκπόλφωση των δοντιών και κατασκευάζοντας τεχνητή μύλη [ψευδοκολόβωμα] με ενδορριζικό άξονα
45. Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις διαστάσεις του χρώματος είναι:


απόχρωση – φωτεινότητα (τόνος) – ένταση
46. Οι παράγοντες συγκράτησης των γεφυρών που αφορούν τα οδοντικά στηρίγματα είναι:


Το τελικό σχήμα των παρασκευασμένων δοντιών. Το αυχενομασητικό ύψος, η εγγύς-άπω και η παρειογλωσσική διάσταση, η κλίση των τοιχωμάτων των παρασκευασμένων δοντιών


Η αδρότητα της επιφάνειας των παρασκευασμένων δοντιών  η υφή της επιφάνειας της οδοντίνης και η κινητικότητα των δοντιών στήριξης
47. Λειτουργικός φάκελος των οριακών κινήσεων της κάτω γνάθου ονομάζεται


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
48. Το μέτρο ελαστικότητας  εκφράζει την:


αντοχή στην ελαστική παραμόρφωση
49. Η αντίδραση πολυμερισμού των μερκαπτανών είναι:


εξώθερμη
50. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο βασικότερος για την  αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού:


ο χημικός δεσμός
51. Η οριοθέτηση των αυχενικών απολήξεων, κυρίως στις στεφάνες ολικής επικάλυψης υπαγορεύονται από τους ακόλουθους παράγοντες:


Η απάντηση «Όλους τους παραπάνω»
52.  Μία από τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προσωρινών ή μεταβατικών αποκαταστάσεων θα πρέπει:


Να είναι εύκολα στην κατασκευή και τις επιδιορθώσεις
53.  Μία από τις πρωτογενείς λειτουργίες του μεταλλικού σκελετού είναι:


Να εξυπηρετεί ως άκαμπτη βάση και να αυξάνει την αντοχή της ψαθυρής πορσελάνης
54.  Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υαλοΐονομερής ή πολυκαρβοξυλική κονία για την συγκόλληση μίας αποκατάστασης:


Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βερνίκι στα παρασκευασμένα δόντια γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεμπόδισης πήξης της κονίας
55.  Η γωνία της παρασκευής βάθρου είναι:


90˚
56.  Ο χώρος που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με την επάλειψη του κολοβώματος με συγκολλητικό βερνίκι είναι:


25μm
57.  Στα βασικά μεταλλοκεραμικά κράματα δεν ανήκει:


Το κράμα Pd – Co
58.  Η απολύμανση των αποτυπωμάτων θα πρέπει να γίνεται:


Πριν την αποστολή στο εργαστήριο


Αμέσως μετά την παραλαβή στο εργαστήριο
59. Η μικρή κατακόρυφη επικάλυψη απαιτεί


κοντά φύματα και ρηχά βοθρία στα πίσω δόντια
60. Το ΣΓΣ απαρτίζεται από ιστούς και όργανα που αλληλοσυνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται και αποτελούν μια ενιαία λειτουργική μονάδα, της οποίας τα κύρια μέλη είναι:


Οι κροταφογναθικές διαρθρώσεις και ο νευρομυϊκός μηχανισμός


Τα δόντια και το περιοδόντιο
61. Οι κύριοι μύες που συμμετέχουν στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος είναι


οι μασητήριοι, οι επάνω από  το υοειδές οστούν και οι κάτω από το υοειδές οστούν
62. Ο έξω πτερυγοειδής εμφανίζει μια άνω και μία κάτω μοίρα. Η κάτω μοίρα εκφύεται


από το έξω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφύσης του σφηνοειδούς οστού
63. Οι καθοριστικοί παράγοντες της λειτουργικής δραστηριότητας του στοματογναθικού συστήματος είναι


Δεξιά κροταφογναθική διάρθρωση και Αριστερή κροταφογναθική διάρθρωση και ο νευρομυϊκός μηχανισμός


Σύγκλειση δοντιών
64. Βαθύς πόνος  στη περιοχή της ΚΦΓΔ κυρίως κατά τη προολίσθηση προέρχεται από σπασμό


Του έξω πτερυγοειδή
65. Η παθολογική μετανάστευση δοντιών χαρακτηρίζεται


Από καταστροφή του υποβαστάζοντος ιστού από περιοδοντική νόσο και ενέργεια μιας δύναμης  μετακίνησης των δοντιών
66. Όταν στο δόντι που παρασκευάζουμε υπάρχει θύλακος που έχει εναπομείνει βαθους>4χιλ. τότε το αυχενικό τελείωμα της παρασκευής του δοντιού μπορεί να τοποθετείται


1χιλ.ενδοσχισμικά [υποουλικά] 
67. Σε ένα άτομο που ανήκει στον τριγωνικό τύπο προσώπου


Τα μπροστινά του δόντια είναι επιμήκη και τα πίσω δόντια έχουν ψηλά φύματα και έντονα επικλινή επίπεδα
68. Τα κύρια και εξειδικευμένα κύτταρα του ενδοφατνίου [περιρριζίου] είναι


ινοβλάστες, οστεινοβλάστες, οστεοβλάστες και οστεοκλάστες
69. Τα ελεύθερα ούλα ξεχωρίζουν από τα προσπεφυκότα


με την αύλακα των ελευθέρων ούλων
70. Παθητική ανατολή των δοντιών είναι


Η απάντηση «τίποτε από τα παραπάνω»
71. Η μεγάλη αντοχή της αδαμαντίνης στις μασητικές πιέσεις οφείλεται


Η απάντηση «σε κανένα  από τους  παραπάνω παράγοντες»
72. Η γωνία της κονδυλικής ατραπού κυρίως καθορίζει:


το ύψος των φυμάτων στις μασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών
73. Η λοξοτόμηση των στηρικτικών φυμάτων κατά την παρασκευή των οπισθίων δοντιών επιβάλλεται κυρίως για να :


αποδοθεί σωστά η σύγκλειση φύματος προς βαθρίο στην αποκατάσταση
74. Σύμφωνα με το συγκλεισιακό σχήμα της αμοιβαίας προστασίας, τα δόντια της άνω γνάθου που έρχονται σε επαφή κατά την διάρκεια της προολίσθησης είναι οι:


δύο κεντρικοί τομείς
75. Το μεγαλύτερο εμβαδόν ρίζας στην άνω γνάθο έχει ο:


πρώτος γομφίος
76. Το μήκος της νωδής περιοχής που μπορεί να αποκατασταθεί προσδιορίζεται:


Η απάντηση «όλα τα παραπάνω»
77. Η οξείδωση του μεταλλικού σκελετού μίας αποκατάστασης πριν την τοποθέτηση και όπτηση της πορσελάνης γίνεται με:


τοποθέτηση στον φούρνο κεραμικής σε ειδικό πρόγραμμα
78. Στους παράγοντες που επηρεάζουν την γενική πρόγνωση ενός οδοντικού φραγμού που θα αποκατασταθεί προσθετικά περιλαμβάνονται:


οι ανωμαλίες σύγκλεισης


ο παράγοντας «περιοδόντιο»


ο παράγων οστική συμπεριφορά
79. Όταν οι αξονικές κυρτότητες είναι έντονες τότε



Κάτω από την αξονική κυρτότητα συσσωρεύονται υπολλείματα τροφών επιθήλια και μικροβιακή  πλάκα και δημιουργείται υπεραιμία των ούλων   

80. Οι προσαρμοστικές μεταβολές των κροταφογναθικών διαρθρώσεων είναι περισσότερο έντονες



Στη νεαρή ηλικία

81. Ένα πρόγραμμα ασκήσεων κινησιοθεραπείας μπορεί να εφαρμοσθεί



Σε μετατραυματικές αρθρίτιδες και εξαρθρήματα κάτω γνάθου, δυσκολία διάνοιξης στόματος και περιπτώσεις clicking

82. Το βάθος της ουλοδοντικής σχισμής φυσιολογικά είναι



0,5-2,0χιλ.

83. Από τα παρακάτω συστατικά των κραμάτων ποια στοιχεία ευθύνονται περισσότερο για ενδεχόμενες αλλεργίες:


To Νi
84. Από τα χρησιμοποιούμενα κράματα την καλύτερη ποιότητα εφαρμογής εμφανίζουν:


Τα λεπτόκοκκα κράματα 
85. Αποτυχίες του μεταλλοκεραμικού δεσμού σε μία αποκατάσταση μπορεί να οφείλονται σε:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
86. Για την ενδοσχισμική οριοθέτηση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, μία από τις ενδείξεις είναι:


Λόγοι αισθητικής
87. Για την εξασφάλιση μεγαλύτερου χρόνου εργασίας για τις ψευδαργυροφωσφορικές κονίες ο οδοντίατρος μπορεί να:


Χρησιμοποιήσει ψυχρή γυάλινη πλάκα
88. Για την πιστή αποτύπωση των αυχενικών ορίων μιας οδοντικής παρασκευής, είναι απαραίτητο:


Η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων διεύρυνσης της ουλοδοντικής σχισμής 
89. Εάν σε μία γέφυρα το εύρος του μεταλλικού συνδέσμου διπλασιασθεί, τότε:


Διπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη
90. Η συγκόλληση μιας γέφυρας τύπου «Maryland» γίνεται:


Με την αδροποίηση της αδαμαντίνης και τη χρήση ρητινωδών κονιών χημικά πολυμεριζομένων
91. Κύριο πλεονέκτημα των παρασκευών βάθρου είναι ο χώρος που προσφέρουν:


Στο αυχενικό τριτημόριο
92. Με το προσωπικό τόξο επιτυγχάνεται:


Μεταφορά της θέσης της άνω γνάθου σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς
93. Μεγαλύτερα προβλήματα προκαλεί η προσβολή του διχασμού των ριζών:


Στους άνω δεύτερους γομφίους
94. Μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση θα πρέπει να δοκιμάζεται:


Στο στάδιο μεταλλικού σκελετού και μπισκότου
95. Ο εκλεκτικός τροχισμός μιας μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης πρέπει να γίνεται:


στο στάδιο μπισκότου 
96. Οι οδηγοί αύλακες σε πρόσθια δόντια δημιουργούνται:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
97. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα κινητών κολοβωμάτων είναι ότι:


Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»
98. Σε μια οδοντική παρασκευή μπορούμε να αυξήσουμε την συγκράτηση με:


Η απάντηση «Όλα τα ανωτέρω»
99. Η αδιαφάνεια στην κατασκευή μιας μεταλλοκεραμικής στεφάνης τοποθετείται, για να:


Καλύπτει τη σκούρα οξειδωμένη μεταλλική επιφάνεια και ενισχύει τη σύνδεση της πορσελάνης με το μεταλλικό σκελετό φ
100. Μία από τις ιδανικές ιδιότητες που αναφέρονται για τις συγκολλητικές κονίες είναι:


Το χαμηλό ιξώδες και το πάχος της κονίας 
