ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος ο ρόλος του συνκαταλύτη, ως συστατικού σύνθεσης των συνθέτων ρητινών:



Ενεργοποιεί τον καταλύτη
2. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι χαρακτηριστική των συνθέτων ρητινών:



Ηλεκτρική αγωγιμότητα 

3. Ένα υλικό προστασίας πολφού θα πρέπει, απαραίτητα, να διαθέτει ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:



Βιοσυμβατότητα

4. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζεται ως πλεονέκτημα της ρητίνης Bis-GMA:



Η δημιουργία ισχυρού πολυμερούς πλέγματος

5. Ο ρόλος του συζευκτικού παράγοντα στις σύνθετες ρητίνες, είναι:



Η σύνδεση ανόργανου και οργανικού μέρους της σύνθετης ρητίνης

6. Ο καταλύτης στις χημικά πολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες είναι μια από τις παρακάτω χημικές ουσίες:



Υπεροξείδιο του βενζολίου 

7. Οι υγρές ρητίνες περιέχουν:



Μόνο μονομερή 

8. Στο κλινικό κριτήριο «ποιότητα επιφάνειας», κατά την αξιολόγηση μιας αποκατάστασης, εκτιμώνται τα στοιχεία:



Αδρότητα 

9. Με τον όρο οργανικές ενισχυτικές ουσίες στις σύνθετες ρητίνες περιγράφονται:



Συσσωματώματα ανόργανων ενισχυτικών ουσιών καλυμμένα με οργανική μήτρα

10. Ποιο/α από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα πρέπει να συνοδεύουν ένα περιστροφικό κοπτικό εργαλείο (εγγλυφίδα):



Η διάμετρος της κεφαλής



Το είδος επίστρωσης της κεφαλής κοπής

11. Ποιο/α από τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση τερηδόνας:



Χημοκομηχανική αφαίρεση με υποχλωριώδες νάτριο



Συσκευές laser
12. Σε διαγνωσμένο ρωγμώδες κάταγμα αδαμαντίνης άνω πλάγιου τομέα, η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται:



Σε έλεγχο ζωτικότητας του πολφού τους δύο πρώτους μήνες μετά το κάταγμα

13. Η συγκράτηση του ενδορριζικού προκατασκευασμένου άξονα επηρεάζεται από τη:



Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω» 

14. Για την  τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασμένου άξονα θα πρέπει: 



Να  υπάρχει πλήρης απόφραξη του ακρορριζικού τμήματος με γουταπέρκα

15. Σε περίπτωση λοξού κατάγματος μύλης του άνω κεντρικού τομέα, που φτάνει σε βάθος περίπου στα 2/3 της οδοντίνης, θα προχωρήσουμε άμεσα σε:



Τοποθέτηση μόνιμης αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης

16. Για τη συγκράτηση ενός συγκολλούμενου μεταλλικού, προκατασκευασμένου άξονα μέσα στο ριζικό σωλήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν:



Οξυφωσφορική κονία



Ρητινώδης κονία



Υαλοϊονομερής κονία

17. Οι παραλληλόπλευροι λείοι άξονες ασκούν στη ρίζα:



Μικρότερες τάσεις από τους κωνικούς οδοντωτούς



Μικρότερες τάσεις από τους παραλληλόπλευρους οδοντωτούς

18. Η τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου μεταλλικού ενδορριζικού άξονα:



Μειώνει την αντοχή της ρίζας 

19. Σε ποιο από τα παρακάτω διαγνωστικά σημεία στηριζόμαστε για τη διάγνωση ατελούς κατάγματος μύλης και ρίζας: 



Στην εμφάνιση πόνου κατά τη μάσηση

20. Για μια αποκατάσταση γομφίου, με μεγάλη απώλεια οδοντικών ιστών, έχει επιλεγεί ως υλικό έμφραξης η σύνθετη ρητίνη. Ποια είναι η σημαντικότερη δυσκολία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί:



Η απόδοση σημείου επαφής με το παρακείμενο δόντι

21. Η πιθανότερη αιτία κατάγματος ρίζας στην οποία έχει τοποθετηθεί ενδορριζικός προκατασκευασμένος άξονας, είναι:



Η τοποθέτηση του άξονα σε δόντι με μικρή διάμετρο ρίζας

22. Πηγές εξωστοματικού πρόσθετου πολυμερισμού μιας αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης είναι:



Το ορατό φως



Η πίεση

23. Στα χαρακτηριστικά μιας κοιλότητας ΙΙας ομάδας που θα εμφραχθεί με σύνθετη ρητίνη, περιλαμβάνονται:



Τα τοιχώματα της δεν είναι απαραίτητα επίπεδα

24. Η ημιδιαφάνεια της αδαμαντίνης υπολογίζεται στο:



70% 

25. Με τη γήρανση, οι σύνθετες ρητίνες γίνονται:



Αδιαφανέστερες 

26. Από τον ακτινογραφικό έλεγχο προκύπτει ότι η άπω επιφάνεια του 26 έχει τερηδονική βλάβη που έχει προχωρήσει στα 2/3 του πάχους της αδαμαντίνης. Η θεραπεία που προτείνεται στον ασθενή είναι:



Χρήση οδοντικού νήματος και φθοριούχου οδοντόκρεμας

27. Πόσες συνολικά αποχρώσεις διαθέτει το Vita Lumin Vacuum χρωματολόγιο:



16 

28. Υψηλή αισθητική απόδοση σε αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών εξασφαλίζουν:



Η σωστή επιλογή χρώματος



Η απόδοση των μορφολογικών σημείων των ιστών που αποκαθίστανται



Η καλή λείανση της επιφάνειας της σύνθετης ρητίνης

29. Ο τόνος ενός χρώματος στο σύστημα Munsell εκφράζει:



Τη φωτεινότητα του βασικού χρώματος

30. Κατά την επιλογή του χρώματος μιας σύνθετης ρητίνης το δόντι θα πρέπει:



Να είναι διαβρεγμένο με σάλιο 

31. Στη διαδικασία τοποθέτησης του συγκολλητικού παράγοντα, το υγρό-τροποποιητής (ΙVης γενιάς συγκολλητικοί παράγοντες) πρέπει:



Να στεγνωθεί με φύσημα αέρα 

32. Ο  τύπος Ι αδροποιημένης με ορθοφωσφορικό οξύ αδαμαντίνης απαντάται συνήθως:



Στις μασητικές επιφάνειες 

33. Αναφέρατε τον αριθμό των πτερυγίων που διαθέτουν οι εγγλυφίδες που χρησιμοποιούνται για την αποκοπή σκληρών οδοντικών ιστών:



6-8 

34. Τι προσφέρουν οι ενισχυτικές ουσίες στις σύνθετες ρητίνες:



Αύξηση της αντοχής στη θλίψη

35. Η συγκόλληση κεραμικής όψης σε άνω πλάγιο τομέα γίνεται με:



Φωτοπολυμεριζόμενη ρητινώδη κονία



Διπλού συστήματος πολυμερισμού  κονία

36. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά στην αποκατάσταση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού:

 
Η απάντηση «Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω»
37. Ένδειξη για τη χρήση χυτού άξονα αντί του προκατασκευασμένου είναι:

 
Δόντια με ευρύ ριζικό σωλήνα


38. Τα στοιχεία που θα πρέπει να πληροί μια οποιαδήποτε ενδοδοντική θεραπεία για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ενδορριζικού άξονα είναι:

 
Η πλήρης απόφραξη του ακρορρίζιου


39. Ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι σε σχέση με ένα ζωντανό:

 
Δεν ισχύει κανένα από τα ανωτέρω

40. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ενδορριζικού άξονα;


 
Η σύγκλειση

41. Λέγοντας αναχαίτιση της τερηδόνας, τι εννοούμε:

 
Την αναστολή της εξέλιξης μιας τερηδόνας σε συγκεκριμένο δόντι 


42. Τι από τα παρακάτω ισχύει σε περίπτωση συγκόλλησης ενός εμφρακτικού υλικού με τους οδοντικούς ιστούς;



Μείωση του περιεμφρακτικού χώρου

43. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές διάγνωσης της τερηδόνας βασίζεται στην άμεση οπτική παρατήρηση;
 
Χρήση ελαστικών δακτυλίων διαχωρισμού δοντιών

44. Η συμβατική ακτινογράφηση των δοντιών δεν διευκολύνει τη διάγνωση αρχόμενων τερηδονικών βλαβών στις …


Προστομιακές επιφάνειες των δοντιών 

45. Όταν οι μη τερηδονικές αυχενικές βλάβες επεκτείνονται 2 χιλ. μέσα στην οδοντίνη, τότε απαιτείται αποκατάσταση;

 
Ναι, απαιτείται 

46. Πώς ο ρυθμός έκκρισης του σάλιου επηρεάζει την εμφάνιση μη τερηδονικών αυχενικών βλαβών;

 
Αυξημένη ροή σάλιου αραιώνει και απομακρύνει, με την κατάποση, το διαβρωτικό παράγοντα (οξέα) 
47. Το πρωτόκολλο διαχείρισης του τερηδονικού κινδύνου, σε άτομα μέσου τερηδονικού κινδύνου, δεν περιλαμβάνει:
  
Λήψη αντιμικροβιακών 

48. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές δεν ανήκει στο χώρο της κοπής και αφαίρεσης σκληρών οδοντικών ιστών;

 
Υπεριώδης ακτινοβολία 


49. Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι  σωστή:



Κατά την αποκοπή των ιστών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τον περιορισμό της ανάπτυξης μηχανικών τάσεων και θερμικών ερεθισμάτων

50. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην τεχνική της ενδορριζικής τοποθέτησης σύνθετης ρητίνης (compopost):



Εκτός από την παρασκευασμένη κοιλότητα τοποθετείται σύνθετη ρητίνη στο δημιουργηθέν φρεάτιο μέσα στον ενδοδοντικά θεραπευμένο ριζικό σωλήνα 

51. Το πάχος της παραμένουσας οδοντίνης μιας κοιλότητας ίδιου βάθους, σε ένα βρυγμομανή ασθενή σε σχέση με έναν άλλο με φυσιολογική σύγκλειση, είναι:



Μεγαλύτερο

52. Ο μικροβιακός έλεγχος του σάλιου είναι  απαραίτητος στον προσδιορισμό του τερηδονικού κινδύνου σε:

 
Κάθε περίπτωση πολυτερηδονισμού

53. Η οριστική αποκατάσταση ενός κατάγματος αδαμαντίνης-οδοντίνης χωρίς αποκάλυψη  πολφού στοχεύει:

  
Στο κλείσιμο των αποκαλυμμένων οδοντινοσωληναρίων, στη προστασία του πολφού, αλλά και στην αισθητική  και λειτουργική αποκατάσταση

54. Οι σύγχρονοι συγκολλητικοί παράγοντες αδαμαντίνης/οδοντίνης  περιέχουν:

 
Υδρόφιλα και υδρόφοβα μονομερή, διαλυμένα σε οργανικούς διαλύτες ή νερό 

55. Κατά την αποκατάσταση μιας τερηδονικής βλάβης μικρής ή μέτριας έκτασης σε οπίσθιο δόντι:

 
Η αφαίρεση της τερηδόνας προηγείται της επιλογής του υλικού αποκατάστασης

56. Η επιλογή του αμαλγάματος έναντι σύνθετης ρητίνης σε μια κοιλότητα ΙΙης ομάδας γίνεται, κατά κύριο λόγο, εκτιμώντας:

 
Την τοποθέτηση του αυχενικού ορίου της κοιλότητας 

57. Η επιλογή του χρώματος σε μια αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης σωστό είναι να γίνεται:

 
Μετά την απομάκρυνση των χρωστικών και της τερηδόνας  

58. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής διαστρωμάτωσης σε μια αποκατάσταση ΙΙας ομάδας σύνθετης ρητίνης:

 
Το πρώτο στρώμα τοποθετείται στο κιβωτίδιο

59. Οι εγγλυφίδες από αδαμαντόκονη σε σχέση με τις μετά πτερυγίου:

 
Εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανότητα αποκοπής της αδαμαντίνης

60. Ο αριθμός των λεπίδων σε μια εγγλυφίδα λείανσης:

 
Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο λεία επιφάνεια εμφρακτικού υλικού καταλείπεται

61. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό, σε σχέση με την αεροαποτριβή:

 
Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ομόρου κιβωτιδίου στις εμφράξεις ΙΙης ομάδας συνθέτων ρητινών

62. Η χρήση προκατασκευασμένου ενδορριζικού άξονα είναι συνήθως απαραίτητη:

 

Όταν απομένουν δύο οδοντικά τοιχώματα

 
Όταν απομένει ένα οδοντικό τοίχωμα

63. Στον/στην ασθενή σας έχει μόλις πραγματοποιηθεί έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας στο #15. Σας παραπονιέται μία εβδομάδα μετά την έμφραξη για ευαισθησία στην πίεση και σε θερμά ερεθίσματα κατά διαστήματα. Η αιτία μπορεί να είναι:



Φλεγμονή του πολφού

64. Η πιο κοινή αιτία κατάγματος στον ισθμό αποκατάστασης ΙΙης ομάδας με αμάλγαμα είναι: 

 
Ανεπαρκές βάθος κοιλότητας της περιοχής του ισθμού

65. Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες θεωρείται πρωταρχικός κατά τη δημιουργία περιγράμματος σε κοιλότητες Vης ομάδας σύνθετης ρητίνης:

 
Η έκταση της τερηδονικής βλάβης

66. Η εκτίμηση ποιων από τους ακόλουθους παράγοντες είναι σημαντική κατά τη χρωματική επιλογή για αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών; 




Όλα τα παραπάνω

67. Με ποιον τρόπο η απόδοση επιφανειακών χαρακτηριστικών σε μια αποκατάσταση IVης ομάδας επηρεάζει το οπτικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης:




Απόδοση οριζόντιων αυλάκων δίνει την εντύπωση αυξημένου πλάτους δοντιού
68. Αν μία αρχόμενη τερηδονική βλάβη καλυπτόταν με αποφρακτικό υλικό οπών και σχισμών το πιο πιθανό θα ήταν:

 
Παύση εξέλιξης τερηδόνας

69. Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοντίνη ως αντισηπτικό υλικό;




 Υποχλωριώδες Νάτριο

70. Η χημικομηχανική αφαίρεση της τερηδόνας συνίσταται:

 
Στη διαλυτοποίησή της με υποχλωριώδες νάτριο και ένζυμα και  εν συνεχεία απομάκρυνσή της με ειδικά κοχλιάρια

71. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές της οπτικής παρατήρησης για τη διάγνωση τερηδόνας:

 
Η χρήση ανιχνευτήρα

72. Η μέθοδος του διερχόμενου φωτός χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τερηδόνων:

 
Ομόρων επιφανειών

73. Ο φθορισμός ακτίνων laser είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για:

 
Τη διάγνωση πρωτογενών τερηδόνων

74. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει το βάθος πολυμερισμού σε μια σύνθετη ρητίνη:

Η απάντηση  «Όλα τα παραπάνω»
75. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει ως προς το ρόλο των ενισχυτικών ουσιών στις σύνθετες ρητίνες:
 
Συμμετέχουν στην αντίδραση πολυμερισμού
76. Οι χαμηλού ιξώδους σύνθετες ρητίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 
Για κάλυψη οπών και σχισμών

77. Η αντίσταση στην αποτριβή μιας σύγχρονης υβριδικής σύνθετης ρητίνης είναι:

 
Περίπου ίση με εκείνη του αμαλγάματος

78. Σε σχέση με το αρχικό της χρώμα, ο φωτοπολυμερισμός της πάστας της σύνθετης ρητίνης:



Προκαλεί μεταβολή χρώματος 

79. Οι δυνάμεις συστολής μιας σύνθετης ρητίνης σε κοιλότητα Ιης ομάδας σε σχέση μιας ίδιου όγκου ΙVης ομάδας είναι:

 
Μεγαλύτερες

80. Με τον όρο «χαμελεοντισμό» που χρησιμοποιείται στις σύνθετες ρητίνες περιγράφεται:

 
Η δυνατότητα χρωματικής προσομοίωσης της ρητίνης στους οδοντικούς ιστούς

81. Σε μια αποκατάσταση, τα εξωτερικά ερεθίσματα φθάνουν στον πολφό:

 
Μέσω του υγρού των οδοντινοσωληναρίων
82. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις υαλοϊονομερείς κονίες, ως υλικά προστασίας πολφού;

 
Αντιφλεγμονώδης δράση

83. Ποιο από τα παρακάτω δεν επηρεάζει τη διαπερατότητα της οδοντίνης, σε μια αποκατάσταση;

 
Το εμφρακτικό υλικό 

84. Ένα ατελές κάταγμα δοντιού διαγιγνώσκεται:

 
Με διερχόμενο φως

85. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορεί να αποτελέσει λύση επιλογής η συγκόλληση του κατεαγότος τμήματος δοντιού:

 
Όταν η γραμμή του κατάγματος συμπίπτει με αυτή του κατεαγότος τμήματος
86. Σε περίπτωση κατάγματος δοντιού κρίνεται απαραίτητη η ακινητοποίηση του, όταν:

 
Συνυπάρχει και περιοδοντικός τραυματισμός

87. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί η άμεση κάλυψη πολφού σε κάταγμα δοντιού με αποκάλυψη πολφού:

 
Σε φλεγμαίνοντα πολφό

88. Για τη διαμόρφωση κοιλότητας ΙΙης ομάδας για σύνθετη ρητίνη, ποιο από τα παρακάτω ισχύει:

 
Αφαιρούνται πάντοτε τα ανυποστήρικτα αδαμαντινικά πρίσματα

89. Όταν το σχήμα μιας αυχενικής μη τερηδονικής βλάβης είναι έντονα σφηνοειδές, με οξύαιχμα, ομαλά εξωτερικά όρια, τότε το πιθανότερο αίτιο δημιουργίας της είναι:

 
Ο τρόπος σύγκλεισης

90. Οι υαλοϊονομερείς κονίες κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε λεπτών της πήξης τους, δεν θα πρέπει να:

 
Να έρθουν σε επαφή με υγρασία

91. Η τελική μήτρα των υαλοϊονομερών κονιών περιέχει:



Πολυκαρβοξυλικά άλατα
92. Μασητικές επιφάνειες οπισθίων δοντιών, σε ασθενή ηλικίας 42 ετών χαμηλού τερηδονικού κινδύνου, που φέρουν βαθιές σχισμές και αύλακες, με ένδειξη αρχόμενης τερηδόνας, αντιμετωπίζονται:  



Με παρακολούθηση

93. Το σχήμα συγκράτησης της κοιλότητας Ιης ομάδας για σύνθετη ρητίνη, θα πρέπει να έχει απαραίτητα το εξής χαρακτηριστικό:  



Η απάντηση «Κανένα από τα παραπάνω»
94. Στον κατά στρώματα φωτοπολυμερισμό της σύνθετης ρητίνης, ισχύει:  



Το κάθε στρώμα φέρει επιφάνεια ζώνης αναστολής πολυμερισμού από οξυγόνο

95. Η αδροποίηση της αδαμαντίνης με οξύ στοχεύει σε:  

      

Αύξηση της επιφανειακής ενέργειας της αδαμαντίνης   

96. Η απόπτωση μιας σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας, άμεσα μετά την τοποθέτησή της σε κεντρικό άνω τομέα, μπορεί να οφείλεται σε:  

 
Επιμόλυνση της επιφάνειας με υγρασία κατά τον πολυμερισμό

97. Το τεχνητό τοίχωμα σε μια κοιλότητα Vης ομάδας φωτοπολυμεριζόμενης σύνθετης ρητίνης θα πρέπει να είναι:




Διαφανές πλαστικό σχήματος φακής
98. Η κλινική εξέταση αρχόμενων τερηδόνων οπών και σχισμών απαιτεί:



Καθαρές και στεγνές επιφάνειες     

99. Η αντιμετώπιση αυχενικής μη τερηδονικής βλάβης που εμφανίζει απώλεια μόνο αδαμαντίνης καλό είναι να αντιμετωπίζεται με:



Παρακολούθηση και άρση των αιτιολογικών παραγόντων

100. Στη σύνθεση κάθε σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνονται:

 
Μονομερή μεγάλου Μ.Β

